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I- INTRODUCAOQ

0 setor primério vem desempenhando um relevante
papel na Economia do Parana, e a exploracac mineral vem gradati
vamente ocupando lugar de destagque. No caso, o minério escolhi-
do foi o talco, por representar um filao significativo dentro
da economia Paranaense. Do ?alco utilizgdo no Brasil, 70% e ﬁrg
veniente do Parané, segundo os Anais do II Encontro Nacional do
Talco de Ponta Grossa, realizado em 1.984.

A partir dai sentiu-se necessidade de maiores
informacoes gque viessem oferecer aos estudiosos e exploradores
desse setor melhores meios de operacionalizar suas decisoes.

Foi escolhida a Regiao de Ponta Grossa e Castro
como area de estudo, por se constituirem na principal area de
ocorrencia deése minerio no Estado.

Acreditamos gue exercendo tamanha importancia

para a economia do Estado, um estudo mais detalhado desse mine-



ral, venha ao encontro de alguns objetivos do Curso de Gebgra -

fia, no gue diz respeito aocs conhecimentos didaticos € cientifi

cos, principalmente dentro da Geografia Economica.

No campo da Geografia Fisica tambem se evidencia

pela abrangencia da tematica que se apresenta no desenvolvimento

dos capitulos deste trabalho.

i ‘
E mais ainda no tocante aos aspectos geologicos,

uma vez que estamos tratando de um mineral estrategico dentro

da Economia Paranaense.

Tentou-se absorver e por em pratica a ideia de

"geossistema" aplicado a organizagao do espago e a paisagem,vis

to de forma integrada.

No presente trabalho tentou-se fazer uma analise,

de alguns temas especificos relacionados com a exploracao do

Talco, apontando os problemas e apresentandoc tambem solucgoes,

tais como:

- A importancia economica, a utilizagao do produ



to pela indistria de transformacao e seu vasto campo de utiliza

- A Formacgao Geologica, a visao de alguns auto-

res sobre a forma de ocorrencia do mineral;

- A analise da degradacao ambiental, o sistema
de exploracao utilizado, os prejuizos acarretados ao meio pelo

sistema de exploracao;

- Sugestoes de medidas a serem adotadas para mi-

nimizar o impacto ambiental na area.

Sabemos de antemao que a preservagao do Meio Am-
biente cabe aos Governos Federal, Estadual e Municipal, conse-
‘ . o
quentemente 2 qualidade ambiental. A preservacao de habitats pa
ra flora e fauna torma-se fundamental, como exemplo a preserva-
cao das areas de nascentes, cursos d'agua com seus ecossiste-
mas, formacoes vegetais tipicas, etc..

Estes habitats ‘ocorrem em certos locais, os "Bio

topos" que constituem o espaco ocupado por certa biocenose com



seus diferentes tipos de vida. Dai "Biotopo" constituir uma ex-
pressao espacial que abrange os aspectos estruturais, abioticos
4 ~
e bioticos em interdependencia. Segundo Troppmair (1.987), "Bio
Bl'o?i/\wcg/{,\/m’
topo alem disso, tem o sentido de uma area que merece ser prote
gida, pois e um espago ecologico importante.

Dai nosso estudo permitir alem de uma amostragem

—
da dinamica da exploracao do talco e agao antropica que insere
na regiao, a focalizacao de varios outros aspectos como: Geoam-
bientais, ecossistemas e populacionais.

E visando naturalmente alem da identificacgao, de
limitacac e caracterizacao desses "Biotopos" a sua preservacao
como habitats para a flora e fauna, sem contar que constituem
arcas de refugio de biocenoses ameacadas de extincgao.

Estudando e analisande- 2 mineracao do talco na
regiaoc de Castro e Ponta Grossa conseguimos ir alem da importan
cia economica gue possue para a regiao ao enfocarmos a preserva

cao desse meio ambiente. Isso porque apos o extrativismo mine-

ral costuma-se deixar as areas de mineracao abandonadas e o



meio ambiente totalmente desequilibrado.

"O meio natural, pela intervengéo do
homem transforma a paisagem natural

em paisagem economica ¢ cultural”.

(LAUER, 1.978)
In TROPPMATIR, 1.985.



I1- OBJETIVOS

1- Objetivos Gerais

Estudar e analisar a extracao mineral do talco

na regiao de CASTRO e PONTA GROSSA.

2- Objetivos Especificos

2.1- Evidenciar a formacgao geologica e, os fato-
res que influenciaram nessa formacgao;

2.2- Analisar o efeito dda acao antropica na ex-
ploracac; sua dependencia economica nessa atividade e, sua im-
portancia social:

2.3~ Analisar a degradagao ambiental provocada
pela exploracao do minerio (talco);

2.4~ Demonstrar a estimativa da reserva da mine-
racac do talco;

2.5- Caracterizar alternativas de utilizacao do

talco.



III- MATERIAL E METODO

I1- Material

1.1- Utilizacgao de fotografias aereas de 1.970
e 1.980 (voo-esc 1:25.000), a fim de relacicnar a evolucgao da

degradagao ambiental provocada , a partir da exploracao do tal

co}
1.2~ Carta topogréfica em escala 1:50.000 da re-
gido utilizada para confecgao do croqui de localizacao;. ///'

1.3- Carta Geolégica em escala 1:10.000, das Ja-

zidas de talco e ampliacdo da area para escala 1:2.000;

1.4- Mapa Geolégico porcao centro-norte da folha

de Itaiacoca em esc. 1:20.000;

1.5- Material bibliografico especifico: necessa-

N
rio para revisao bibliografica; d
AN

1.6- Imagem de satelite Landsat, 19 guadrante

9

obtida em 1.987, canal 3, 4, 5. }

hY



2- Metodos

2.1- A partir da pesgquisa de campo, levantou - se
a situacdo da mineracao, a operacionalizacao, o sistema de ex-
tracao, a qualidade do produto extraido, a situacgao dos aterros
de rejeitos na érealda jazida;

2.2- Atraves da fgfgigzgzgzizigég confeccionou -
se a carta de uso do saolo e mineraggo nos anos de 1.970 e 1.980,
respectivamente a fim de comparar a evolugao da mineracao e a

conseguente degradaggo ambiental;
2.3- Pelo levantamento bibliogréfico foi possi-

vel checar as informacoes levantadas;

Levantamento de campo com documentacao fotografi

L4

ca, analise do material coletado e mapeamento.////
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IV- PRIMEIRO CAPITULO

1. Localizacao da Area

0 Parana tem se destacado por sua produg¢ao mine-

ral. Entre outros, o Talco‘é responsével por 70% (setenta por
cento) da producao do Brasil, segundo os Anais do II Encontro
Nacional do Talco, realizado em Ponta Grossa - Parana.

De uso bastante diversificado e amplo, esse im-
portante mineral tem caracteristicas geolégicas préprias e, sua
formagao e bastante discutida;

As jazidas de taleco localizam-se na regiao de
Castro e Ponta Grossa, a nordeste de Itaiacoca, no Estado do Pa
rané, entre as coordenadas ge@gréficas 25O 00' latitude S e
490 45' longitude W, conforme figura n? 1.

Apresenta clima Cfb segundo a classificacao de
Koeppen com temperaturas, media minima de 12,1OC e media maxi-

ma de 24,3°C (MAACK).

Costrog

Pasty Grosd; N
(‘\\\—\ﬁ/b\ /"!

o 280 tham
e 49°45"

Figura 4



2- Formacao Geolégica

As jazidas de talco no Parana s3o do tipo Jazi-
das associadas aos marmores dolomiticos da Formacgao Itaiacoca -
(Almeida, 1.956).

As ocorrencias de mineralizagdes de talco anali-
sadas, estao associadas a marmores dolomiticos da Formacgao Itai
acoca e, pertencem a uma sequencia de rochas metamorficas de
baixo grau, incluindo filitos e quartzitos {(Fuck, 1967), aflo-
rando ao longo de uma faixa orientada N54E, de largura entre 5
e 15 km.

Esta faixa se estende desde o norte de Itaiacoca,
passando por Abapa e, prosseguindo até o norte de Varzeao, sen-
do denominada de faixa Noroeste por Marini e Bigarelia (1.967).

A formacgao Itaiacoca segundo esses autores é cor
relacionavel com a Formacao Capiru (Bigarella e Salamuni,1.956),
de acordo com sua semelhanca litolégica e, a presenca de estro-
matolitos.

A idade desta formacao & bastante discutida as-

- ¢ « ~ . .
sim como, possiveis correlagoes com outras unidades do Grupo
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Agungui, segundo d?versos autores como Fuck (1.984)j/;?;irchild
P
(1.977, 1.982),‘ﬁ;;ui (1.984}3; Chichiodi F¢ (1.98£§f

Recentemente Trein et al (1.985), identificaram

P S
uma sequéncia composta por metavulcanicas interdigitadas com me
tarcosios, quartzitos e metarenitos feldspéticos, denominada Se
quencia Abapa.

Esta unidade ocupa a porcao central da faixa mas,
suas relacoes com as demais unidades da Formacao Itaiacoca per-
menecem indefinidas.

Segundo Lima e Dardenne (1.987), os dolomitos de
granulacido média a fina, as vezes friaveis sio caracteristicos
da Formacao Itaiacoca.

Possuem aspectos maci¢os mas,com estratificacao
visivel em alguns locais. Estruturas estromatoliticas s3o fre-
quentemente observaveis nestes dolomitos.

Além de dolomitos ocorrem ainda filitos, quar-
tzitos e rochas metabasicas. Estas ultimas concordantes com a

estruturagao regional Nordeste, sendo interpretadas como



"sills", metamorfizados juntos com as rochas sedimentares.

A faixa descrita acima encontra-se entre os maci
cos graniticos intrusivos Tres Corregos e Cunhaporanga, a sudes
te e noroeste respectivamente.

Sobrepondo-se em discordancia as litologias an-
teriores observa-se a sequéncia vuleanica do Grupo Castro {cam-
bro—ordoviciané) e arenitos devonianos da Formacao Furnas da Ba

cia do Parana.

Todos ©% pacotes de rochas citados anteriormente
sao cortados por inumeros diques da natureza basica ateé interme
diaria.

Estes diques sao paralelos, possuindo orientacao
N40-60W e, de idade Juréssica—Cretéceo, com espessura de 20 a
50 metros e, em alguns casos podem atingir até 300 a 400 metros.

Sao constituidos por diabasios, ocorrendo também
dioritos e dioritos pérfiros.

Na area em questao, afloram os metassedimentos

da Formacao Itaiacoca e diques basicos mesozoicos, alem de depo



sitos coluvionares e fluviais de idade recente.

A seguir demonstrar-se-a como esta constituida a

Formagao Itaiacoca:

4 ,
- Marmore Dolomiticos

Afloram segundo Lima e Dardenne (1.987) de manei

e . . . 4
ra descontinua, numa faixa orientada NE, constituida por rochas
de coloragao clara e granulacao fina, recristalizadas no local,
sendo possivel identificar macroscopicamente a dolomita e/ou

calcita, como também, o TALCO.

Estes marmores estao intensamente fraturados

(N30/40E) sendo comum o preenchimento dos planos debfraturapor
talco e, calcita mais raramente.

! 0 talco (5 a 20%) ocorre sob duas formas: apre-

senta-se disperso na matriz carbonatica, orientado e sublinhan-

A
\

N



do a foliacao Sn e, tambem, apresenta-se em fraturas, associado
a pouco ou nenhum carbonato.

Quartzo, clorita e opacos sao présengas, tambem

observadas.

- Filitos

Apresentam coloragoes cinza escuro, roxo e amare
lo e, ocorrem intercalados com os metadolomitos e os metabasi-
tos (N40E).

Sao classificados como quartzo-sericita filitos,
com quantidades variaveis de biotita, clorita e opacos.

Possuem foliacgao principal (Sn) e, estao microdo
brados por uma clivagem de crenulacao (Sn + 1) segundo Lima e

Dardenne {(1.987}.



- Quartzitos

Ocorrem na forma de um banco, nao muito espesso

(N40E), de coloragao amarelo claro e, sao localmente friaveis.
Ha algumas ocorrencias de niveis filiticos inter

. . . . .
calados. Com auxilio de um microscopic observa-se tambem alem

do quartzo, a presenca de sericita e opacos.

- Metabasitos

Apresenta-se em forma de alongamento de direcao
(N54E}, concordantes com as demais litologias, sao identificados
o epidoto, biotita, actinclita e clorita, além de Sericita, pi-

roxenio e plagioclasio.
Nao observa-se ocorrencia de talco nestas rro-

chas.

—



- Diabasios

Na area da mina, estas rochas cortam o pacote
mineralizado na forma de um dique com direcao aproximada (N54W).
Sao constituidas principalmente por plagiocasios e piroxenios ,

4 N 4 - .
possuem textura ofitica a sub-ofitica, estrutura macica e granu
lacao fina a media.

Nao sao observadas, nestas rochas, evidencias de

talcificacao.

A mineralizagao do talco na jazida ocupa uma fai
xa de orientacao (N45E)}, com extensao de mais de 700 metros e

largura entre 50 a 80 metros.



-

Dentro desta faixa a ocorrencia de talco, e ir
regular, aparecendo 11a forma de bolsoes, disseminagges , breen
chendo fraturas (principalmente de direcao NE) e, misturados
com argilas.,

Encontra-se associado principalmente aos meta-
dolomitos e, mals raramente aos quartzitos.

Quanto a genese do talco, existem algumas teo-

rias.

Em relacao ao talce do Parana, os primeiros estu

e s e i T par

—

dos sao atribuidos a Barbosa (1.943), (in Marini e Leprevost,
1.967) que, a partir de estudos de jazidas de talco em Itaiaco-
ca, atribuiram sua origem a percolacao de solugaes hidrotermais
derivadas dos diabasios e gabros intrusivos nos marmores dolomi
ticos da Formaggo Itaiacoca.

Segundo Marini e Leprevost (1.967), éssa teoria
de Barbosa apresenta d;vidas pois, nao explica a nao ocorrencia

de talco na grande faixa de dolomitos de Campo Largo, uma vez

gque, esta regiao apresentava as mesmas condicdes da faixa de



~Itaiacoca.

Sugeriram, entdo, a possibilidade de associacido
entre os granitos préximos e a talcificacdo.

De acdrdo com Suszcynski (1.975), haveria a pos-

sibilidade de uma génese em trés casos:

- Dolomitizacido

- Anfibolitizac3o "fibrosa"

- Serpentinizacdo"foliacea™

Para éste autor, o tipo genético preciso para a

talcificacdo seria entdo "sedimentar-metamdérfico-metassomitico-

estratiforme.

Sobanski et al (1.984), indicam a existéncia de

trés formas de ocorréncia do mineral:

24



- "Relacionado com intrusivas bésicas e ou intermedidrias dis-
postas concordantemente com a xixtosidade das rochas metasse-

dimentares':

- "Relacionado <c¢om intrusivas basicas e ou intermediédrias dis-

cordantes com a xistosidade das encaixantes";

- "Relacionado com intrusivas 4dcidas (n3o muito definidas), po
rém as primeiras evidéncias indicando uma regido de origem

com o metamorfismo sobre xistos magnesianos”.

Ainda de acdrdo com Sobanski et al (op cit), pa-
ra que ocorra talcificac3o, "é necessdrio o contato dos dolo-
mitos com alguma intrusdo magmdtica, diabdsio, gabro, e até mes
mo granito’.

Dardenne e Lima contestam a hipdtese tradicional
proposta por Barbosa (1.984), demonstrando a talcificacdo como

resultado de metamorfismo de contato e percolacio de solucdes,



relacionados com intrusivas &cidas, béasicas e intermediarias,
discordantes com a xistosidade das encaixantes, devido aos moti

VOSs:

- A espessura das zonas alteradas pelas intrusdes de corpos béa-
sicos, em todo pré-cambriano paranaense, nido ultrapassa al-
guns centimetros, sendo extremamente dificil explicar zonas
talcificadas com centenas de metros de extensdo e dezenas de

metros de largura, como na regido em pauta;

- Alguns casos n3o se observa a presenca de diabasios nas proxi

midades das Jjazidas;

- A quantidade de silica necesséiria para a esteatizacido dos do-
lomitos é aparentemente incompativel com o carater basico dos

corpos intrusivos;

- Auséncia de talcificacdo extensiva na faixa dolomitica de Cam



po Largo - Rio Branco do Sul - Campinhos, que também é corta-

da por diques de diabdsio;

- Existéncia de niveis de talco foliados e dobrados, o que indi

ca sua origem anterior ou concomitante a deformaczo;
3

- Alinhamento nordeste dos bolsGes de talco.

Ainda segundo lLima e Dardenne, "é descartada no
momenﬁo um relacionamento genético entre os digques basicos e a
talcificacgao".

Entretanto os diques bésicos constituem um meta-
lotecto importante na prospec¢2o dos depdsitos de talco, tendo
em vista que representam elevagdes morfoldégicas de fiécil acesso.

Sendo assim, a existéncia de altos topograficos,
como os diques, que servem para "proteger" as jazidas, dos efei
tos da eros3o, é essencial para a explorac¢ido deste mineral.

Lima e Dardenne, propde que a formacgdo do talco



na regifio de Itaiacoca, se deu em trés estégios:

12 Fase Metamérfica

Durante o metamorfismo regional que afetou as ro
chas da faixa em questdo, houve a formac3o de talco como produ-
to naturai do metamorfismo dos dolomitos.

De acdrdo com Winkler (1.977), o talco é o pri-
meiro mineral que se forma durante o metamorfismo de calcarios
dolomiticos com silica.

0 talco formado nessa época é bem observado em
seccdes delgadas, ocorrendo na forma microcristalina, disperso
em carbonato e definindo a xistosidade principal dos metadolomi
tos.

0 talco resﬁltante nessa fase possui depbésitos

poOUCOS eXpressivos.



22 Fase Hidrotermal

Durante essa fase foi "gerado" o talco lamelar,
bem cristalizado e, que preenche fraturas tanto a nivel micros-
cépico quanto macroscépico.

Nesta etapa houve a remobilizagdo através de
fluidos aquosos aquecidos, da silica e magnésio disponiveis no
local (dolomitos, quartzitos e cherts), provocando a talcifica-
¢do de bolsdes e zonas de falhas nos metadolomitos e alguns

quartzitos.

32 Fase se Erosdo e Sedimentacao

No Cenozéico, a recorréncia de processos de dis-
secacdo do relevo, retrabalhou os depdésitos anteriores, provo-
cando a redeposic¢do do talco, um dos minerais mais resistentes’

ao lntemperismoc quimico.



Depdsitos, éstes, de dois tipos:

a-) Coluvionares

Situados nas encostas dos diques basicos, s30
encontrados na forma de brechas onde os seixos sido de talco e a
matriz é argilosa. Por vezes estas brechas sdo confundidas com

agquelas de origem tectdnica.

b-) Estratiformes - retrabalhados

S3o depdsitos na forma de camadas de talco quase
puro, que recobrem os depésitos anteriores. Estes depdsitos tem
sua origem ligada a um transporte maior, gerando melhor selecdo
ou, a destruicdes de bolsdes hidrotermais mais volumosos. As ca

madas em questdo variam de 2 a 10 cm de espessura.



V_ SEGUXNDO CAPITULO

1- Analise Ambiental

... 0 homem n3o é passivo, mas sim um agente geo
grifico, apto a agir sobre o meio e, a modificid-lo. dentro de
limites naturais de espaco e de possibilidades de desenvolivimen

to! (David Drew)

Nesse capitulo pretendeu-se demonstrar a situa-
cdo real domeio ambiente da jazida de talco, face ao tipo de
mineracdio, ou seja, a céu aberto, a retirada da vegetacgdo, ao
sistema de aterro dos rejeitos e, ao préprio relevo acidentado
da regiido.

Inicia-se o processo de desgaste pela retirada

macica da vegetag83o. Esta vegetacdo funciona como fator de equi



librio no ciclo hidrolégico, uma vez que, diminui o impacto
das aguas pluviais, distribuindo regularmente essa dgua no solo
e, atuando como meio de retencdo de dgua no solo.

Apés o desflorestamento, retira-se a camada de
material que recobre a faixa talcifera; essa retirada ¢é feita
através de tratores de esteira e retroescavadeira até o aflora-
mento do talco.

Em seguida o talco é retirado, classificado de
acdrdo com a cbér, textura e grau de pureza.

Finalmente &€ transportado até a usina de benefi-

ciamento.















1.1- Exploracido Mineral

0 inicio das lavras se da, muitas vezes en lo-
cais escolhidos; por operdrios munidos de pas, picaretas ou tra
dos manuais, ou ainda sondas mecinicas, todas a céu aberto.

Comecgam na mesma cota de estrada de acesso que,

normalmente corresponde ao pé do talude.

A Jlavra se da envolvendo os seguintes processos:

- retirada de capeamento por tratores;

-~ desmonte, com uso de explosivo, para materiais mais resisten

tes, tais como: diabdsios, e rochas dolomiticas;

- lavra seletiva do talco, manualmente, por operarios que se
utilizam de pds, picaretas, para extrac¢io de pequenos bolsdes

de minério ou, por retroescavadeira, onde haja possibilidade.
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A lavra se desenvolve, lateralmente e tambem com
o rebaixamento do piso, até o ponto que ndo seja muito onerosa
na relacdo material estério-minério.

0 desenvolvimento da lavra se di de forma seleti
va devido a ocorréncia, desorganizada estruturalmente, do tal
co, junto com filitos, quartzitos e dolomitos, havendo assim,
necessidade de separagdo e classificagdo de acdrdo com sua qua-
lidade (coloracg3o, teor de ferro, etc.).

0 processo de beneficiamento varia de empresa pa

ra empresa. 0s processos passados pelo talco s3o os seguintes:

- SECAGEM

Utiliza-se como fonte energética, a lenha ou
6leo combustivel, para aquecer uma "chapa" de metal, sob o qual

o talco é depositado a fim de se processar a sua desidratacdo.



Depois de seco, o talco é transportado para a préxima etapa, ou

seja, a moagem.

- MOAGEM

A moagem é executada através de bola ou de marte
los, que moem as rochas, triturando-as.
- CLASSIFICACAO
1-) Colorac3o, por critérios visuais segundo
os tipos: creme, rosa ¢ branco.
aerociclagem,

2-) Granulometria, por sistemas de

homogeinizac¢do e peneiramento em malhas de 200 e 325 Mesh.
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0 talco apdés o beneficiamento, é comercializado

a granel,.

1.2- Formas de Utilizacdo do Talco

0 talco é um material amorfo, friavel, inodoro
podendo ser utilizado largamente como base de produtos gquimicos
e/ou farmacéuticos, cerimicas, etc.. Vamos demonstrar algumas

finalidades do talco mais detalhadamente:

— Borracha

I
Utilizado na inddstria de borracha como agente

' \"“-4___._._.. -
de pulverizacdo para lubrificar os moldes e evitar que as super
ficies se liguem durante a manufatura dos produtos. 0 talco tem

também entrado na composicdo de certas borrachas semiduras para

valvulas.



- Cosméticos

0 talco é um dos materiais mais importantes na

moderna industria de cosméticos. A porcentagem de talco emprega

do nessa industria providvelmente ¢é maior do gue a de qualquer
outro ingrediente. Devido a sua absorgdo e fluidez, o talco é
de fundamental importadncia como base para pigmentos orginicos

e inorginicos. As féibricas de cosméticos dido muita &nfase 2 qua
lidade do talco, forcando os mineradores ao emprego de tratamen
to adequado ao talco destinado a esse fim, uma vez que -certas
contaminag¢des podem trazer efeitos indesejaveis a pele humana .
0 talco tipo cosmético deve possuir boa absorc¢do, sendo eficien
te na sua funcio de secante da transpiracdo por longo periodo .
0 talco também deve ser livre de substincias abrasivas, como a
dolomita, tremolita, calcita, que podem causar um efeito de mi-
croabrasido gquando aplicados sobre a pele. Cutto as?ecto impor-
tante na preparag§0 do talco para fins cosméticos € o processo

de esterilizacao. Nesse processo o talco e submetido a exames



bacteriologicos para determinacao de possivel contaminacao na

jazida, transporte ou embalagem.

- Tintas

0 talco ¢ largamente usado na fabricagao de tin-
tas para aplicacoes externas em superficies expostas a abrasao.
Bastante utilizado tambem na composicao de tintas de baixa visi
bilidade, sendo empregado também em materiais de extratégia mi-
litar. Nao ¢ apropriado para compor tintas de brilho intenso,
pois possui um efeito de assentamento sobre a pelicula de +tin-
ta. 0 talco lamelar de alta gqualidade e usado tanto como carga
guanto como pigmento. A cor do pé dos talcos que entram na com-
posicao de tintas deve ser igual ou mais-claro que o padrao de

branco pre-estabelecido.
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- Papel

As industrias de papel sao grandes consumidoras
de talco por este proporcionar elevada retencao e suficiente o-
pacidade ao produto, por um baixo custo. Para que o talco seja
utilizado na fabricacao do papel, seu teor de CaCO3 nao deve
exceder a 4%. Os oxidos de ferro presentes sao aceitaveis a uma

quantidade de ate 2%.

- Texteis

0 talco depois de moido & entregue na industria
textil para dar peso e alvejar tecidos de algodao, cordoalha,
barbante e fios. Para ser usado na induastria textil é preciso
que o talco possua uma cor clara. Ha um fator importante - como
limitativo ao talco, nesse setor, € o de que o talco contenha

materiais duros, como quartzos e calcitas que desgastam as agu-

lhas e facas das maquinas operantes na industria textil.



- Industria Ceramica

A utilizacaodo talco em ceramica e determinada
pela composicao quimica e mineralégica. Seu uso € bastante am-
plo quando empregado em massas ceramicas para a fabricacao de
diversos produtos ceramicos como: azulejos, pisos, isolantes
eletricos (esteatitas e porcelanas de baixa perda dielétrica) 5
porcelana domestica, iouca doméstica, refratérios de elevada
resistencia ao choque térmico (cordieritas), refratarios resis-
tentes ac ataque de alcales, na composiggo de fibras de vidra-
dos. Os Estados da Bahia, Minas Gerais, Sao Paulo e Parana sao
os fornecedores principais para a industria de ceramica. 0 Para
na destaca-se pela quantidade e variedade de tipos produzidos ,

possibilitando as mais variadas aplicacoes.

Isolantes Eletricos

A aplicacao principal do talco na industria

, p . ~
de isolantes eletricos e na fabricacao de porcelana e de estea-



tita. Na porcelana eletrica pode ser usada ate 3,0% de talco co

mo agente fundente auxiliar e no caso da esteatita, o talco e o

£o - .
componente principal. A estastita e aplicada na industria ele-
L

tronica como placas de condensadores, suporte de resistencia ,

etc..

Refratarios

Usado na fabricacao de refratarios resistentes
de baixa expansao termica, determinados como refratarios de cor
dierita. Esses refratarios sao usados em: suportes para resis-

-~ - L - - -
tencias, caixas refratarias, estantes para azulejos e pisos.

Azulejos e Pisos Ceramicos

Nestas indﬁstrias, a finalidade do uso do tal-
co ¢ semelhante e baseia-se na caracteristica que os corpos ce-
ramicos possuem quando contém o talco. Propriedade importante
para evitar o gretamento da parte vidrada das pegas. 0 talco na
industria de azulejos, precisa apresentar cores claras apés a

queima.



1.3~ Consideracoes Economicas

0 setor primério vem desempenhando papel de des-
tague na Economia Mundial. Sao as atividades de mineracao consi
deradas um filao importante como fonte geradora de empregos e
capital; além de permitir um prosseguimento de beneficios,no to
éante  a area da indistria de transformacao.

Antes de se ter um produto acabado, a industria
necessita de materias primas. Essas matérias primas basicas es-
tao intimamente ligadas a migeragﬁo. Embora o produto quando ex
traido seja de alta qualidade, pode ser negociado a custos bai-
X0S, & desperdicado na lavra e até desvalorizado enquanto re-
.curso mineral.

Em resumo, por uma politica mercadolégica 0 pro-
duto industrializado € hipervalorizado em detrimento do setor
primério que e o que fornece a materia prima.

No caso da minerag¢ao do talco por exemplo obser-



vamos a industria se imponde ao setor primario, de acordo com
. . T o~ - - s -

seus interesses e necessidades. Na extracao mineral , o minerio
propriamente dito deve se adequar a industria e nao a industria
a materia prima que se utiliza.

O0s recursos naturais sao permanentes; os mine-—

- d - -~ - -~ . L3
rios geologicamente sao formados em condigoes especiais e espe-
cificas e levam milhoes de anos para atingirem as .caracteristi-
- g P4 - rd ' .

cas em que se apresentam hoje. Havera epoca em que a industria
ira se submeter as condicoes em que se apresentam 0s recursos e
se adequarao a eles; ou, partirao para outras pesqguisas, ou pa-
ra produtos de bens sinteticos. -

Ha toda uma politica economica ditando os . cami
nhos da produggo mineral. E a questao se agrava quando o bem mi
neral e de baixo valor nominal e de utilizacao em grande esca-

rd 4 ' .

la - como e o talco - acarretando, alem da falta de perspectiva
gque acompanha o processo de exaustao das jazidas, os irrepara-
veis prejuizos em termos de qualidade de vida trazidos pela de-

gradacao progressiva do meio ambiente.



0 Parana participa com 70% da producaoc do Talco
no pais: o setor abrange 11 (onze) empresas localizadas nos mu-
nicipios de Ponta Grossa, Castro e Bocaiuva do Sul. Utilizando
uma mao-de-obra de aproximadamente 600 pessoas entre administra
cao e producao, com grande majioria de mao-de—obra nao qualifica
da.

As reservas sao estimadas entre medidas, indica-
das e inferidas em 17,2 milhoes de toneladas. Destas, 11,7 mi-
lhoes correspondem a reservas medidas.

0 talco assim como o calcério, carvao, brita e
chumbo, representam o segmento economico mineral mais importan-
te do Estado.

Em se tratando de um mineral tao importante para

o Parana, haveria necessidade de maior atencao por parte do Go-

* ~ ~ - ~ Ce
verno e orgaos de fiscalizacao a mineracaoc e meio ambiente.

Ao Governo caberia maior investimento no setor
primario, proporcionando apoio tecnico e aos orgaos de fiscali-
zacao, verificar os sistemas de lavras e a degradacao ambiental

dai proveniente.



2- Analise da Degradacao Ambiental

Ao se fazer este estudo, houve inicialmente a
preocupacao de se analisar a forma de ocorrencia da jazida, sis

tema de lavra utilizado e seu impacto no meio ambiente.

Analisando as coberturas aerofotogrametricas da

area das jazidas de 1.970 e 1.980, verificou-se a evoelucao da
mineracao do talco, bem como a influencia dessa atividade no
meio natural. Em setembro de 1.988, apos novo levantamento de

campo, observamos a degradacao ambiental apés o término da ex-
ploracao em alguns jazimentos. (Foto N2 04)

As analises de fotointerpretacao em épocas dife-
rentes permitiu uma comparacao nas areas de exploracao do miné-
rio, o que facilitou a observancia do aumento progressivo tanto
da mineracao quanto da degradacac do meio ambiente. A partir de
1.980 a lavra se intensificou, gerando maior quantidade de mi-

nas, maior degradacao em face de nao haver um sistema organiza-



do de exploracao.
Como ja frisamos, o inicio da lavra se da apos

a deteccgao do talco com a retirada da cobertura vegetal. Se is-

so ocorrer em epoca de chuvas o processo de erosao se instala
naturalmente,acarretando alem de prejuizos para a industria ex-
trativa, verdadeiras crateras no solo devido a infiltracao da

agua, consequentemente rompendo o equilibrio do ecossistema an-

terior.

Quando a extracao se da em periodo de estiagem,

3

mais propicia a atividade, sao feitas estradas de circulagﬁo

’ .
dentro da area a ser explorada como aparece na Foto N2 05






De acordo com as observacoes de campo, a degrada
cao ambiental se da pela forma desorganizada de retirada de mi-
M - .- o 3 - »
nerio, acumulo de rejeitos e mau planejamento das jazidas "aban
donadas", nao operantes.
. rs - ~ . o -

0 mineral e de grande importancia para a indus -
tria, para o produtor, para o Municipio e Regiao. A atividade
mineradora gera empregos e capital, e um dos objetivos deste
trabalho e demonstrar que e possivel compatibilizar a explora-

¢ao mineral com a conservagao do meio.



VI- CONSIDERACOES FINAIS

"Paisagem ¢ um sistema espacial dinamico de fenomenos na

- - - -~ - 3 i - -
turais e socio-economicos. A paisagem e uma realidade independente da pre-
senca do homem, se este porem estiver presente, introduz modificacgoes e de-

sequilibrios nesta realidade".

Troppmair {1.969)

o taléo, representa um importante produto para a
economia do Parana representando 70% da produgao nacional. £ um
produto de extrema qualidade e variedade, tanto no que diz res-
peito a composicao mineralégica, como coloracao e textura.

As reservas estimadas entre medidas, indicadas e
inferidas sao da ordem de 17,2 milhoes de toneladas. Destas,
11,7 milhoes correspondem as reservas medidas.

Assim sendo acreditamos que um segmento de tama-

nha importancia para a Economia do Estado, deve ser analisado e



pesquisado com maior atencao. Devem ser adotadas praticas con-
servacionistas na érea das jazidas e que haja uma preocupaggoem
recuperar as areas de jazimentos nao operantes.

A realizacao desse trabalho foi possivel atraves
de multiplas anélises, conforme a otica geogrégica, possibili-
tando um enfoque dinamico e abrangente, face a nova postura de
uma Geografia Integrada.

Dado As reais condigSes‘de alteracao ambientalna
area estudada, comprovadas com o presente trabalhc, sugere-se a

seguir algumas alternativas na tentativa de recuperacao de

areas mineradas:

- que o sistema de lavra seja o de terracgos, ofe
- ” - - - -~ -
recendo maior seguranga para os operarios e maior resistencia

ao desgaste ambiental da area das jazidas;

- instalagao de sistemas de drenagem bem rudimen

tar na area dos jazimentos, evitando gue pequenos fluxos de es-



coamentos superficiais,Se€ transformem em verdadeiras vogorocas;

i~ ” -’ .
- recuperacao de areas ja mineyradas, com terra-

planagem inicialmente e plantio de especies vegetais posterior-

mente;

- controle e recuperacac de vogorocas na area

das jazidas.

Ha casos de jazidos que por ocasigo da sua opera
cionalizacao sé tornam onerosas, por haver necgssidade de des-
monte de grande quantidade de material que reéobre o mineral,
serem totalmente aBandonadas. Essas jazidas gso deixadas sem
nenhum sistema de protecao nas encostas, e cémpletamente toma-
das por vogorocas resultantes do tipo de exﬁraggo adotado, como
aparece na Foto N2 04. :

Como sugestao propomos qdfwséja feita terrapla-

nagem no local onde foi retirado o talco, que as encostas sejam



"suavizadas", atraves de plantio de espécies vegetais naturais
ou mesmo algum tipo de cultura apta ao local, como forma de ame
nizar o impacto ambiental provocado pela mineracao e assim recu
perar o equilibrio nesse meio ambiente.

Pretendemos desse modo sugerir que a exploracao
mineral éeja acompanhada da preocupacao necessaria com o meio
onde sera realizada, que seja mais segura e mais lucrativa,pois
entendemos como fator positivo a adocao de tecnicas adequadas
de extraggo gue além de possibilifar melhor aproveitamento mine
fal nao provocaré impactos ambientais que desequilibrarao o
ecossistema local.

Apesar das dificuldades encontradas no desenvol-
vimento desta pesquisa tentou-se seguir, na medida do possivel,
fiel aos principios da Geografia.

Acredita-se que inumeras lacunas aqui se farao
presentes, face as condicoes em que se desenvolveu o trabalho e
da prépria autora, porém de qualquer forma tem-se a certeza de
se ter colaborado para o desenvolvimento da ciencia aqui estuda

da-



RESUMO

0 Talco na regiao de Ponta Grossa:

~ ~ ~ r ”
sua dinamica de exploragao e acao antropica.

0 talco extraido na regiao de Ponta Grossa, tra-
ta-se de um produto de boa qualidade, e e aplicado largamentena
indistria de transformacao.

Possui um papel de destaque na economia do Esta-
do, sendo um produto representative ao lado da brita e do car-

vao.

]

Geolagicamente esta associado aos marmores dolo-
miticos e encaixado entre digues de diabasio.

Extraido conforme praticas primitivas, ocasio
na grande desgaste ambiental e desperdicio de minério no campo.

Ocorre tambem abandono de jazimento, sem nenhuma



minimizagao dos desgastes provocados.

Concluiu-se porﬁanto este trabalho, com suges-
toes de medidas para amenizar o impacto ambiental e a recupe-
ragao das areas de mineraggo das jazidas, que se constitui em

- - ~ - . 4 .
meios altamente dinamicos e instaveis.

-
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