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HASHIMOTO, Ricardo Kioshi. Avaliacdo da reproducédo de detalhes em funcéo
da desinfec¢cdo com cloramina. 2014. 24 folhas. Trabalho de Conclusao de Curso
(Graduacdo em Odontologia) — Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2014.

RESUMO

Este estudo comparou a reproducédo de detalhes da superficie de modelos de gesso
obtidos a partir de moldes desinfetados com cloramina a modelos confeccionados
utiizando moldes que ndo foram desinfetados com dois alginatos (Cavex
ColorChange, Hydrogum 5). Os moldes foram preparados sobre matriz contendo
linhas de 20, 50 e 75 um realizado sob pressdo com moldeira de metal perfurada.
Os moldes foram removidos apés a geleificacao e desinfetados (utilizando cloramina
por pulverizacdo, armazenados em frascos fechados durante 15 min) ou néo
desinfetados. Assim, as amostras foram divididas em 4 grupos (n = 5). Os moldes
foram preenchidos com gesso dental Durone IV e uma hora apés a manipulagédo do
gesso 0s modelos foram separados da moldeira. A reproducéo de detalhes da
superficie foi avaliada usando microscopia Optica na linha 50 um com 25 mm de
comprimento, de acordo com a norma ISO 1563. A linha de 50 pm foi
completamente reproduzida por todos os alginatos, independentemente do processo
de desinfecc¢éo. A reproducédo de detalhes da superficie foi observada em 100% das
amostras. A solucdo desinfetante e os alginatos utilizados neste estudo ndo sao
fatores de escolha em relagédo a reproducdo de detalhes da superficie de modelos
de gesso. Desta forma, os moldes de alginato podem ser desinfetados sem prejuizo
em relacao a propriedade reproducédo de detalhes da superficie.

Palavras-chave: Materiais para Moldagem Odontologica. Alginatos. Desinfeccao.



HASHIMOTO, Ricardo Kioshi. Evaluation surface detail reproduction due to
chloramine disinfection. 2014. 24 pages. Trabalho de Conclusédo de Curso
(Graduacdo em Odontologia) — Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2014.

ABSTRACT

This study compared the surface detail reproduction of stone models obtained from
molds disinfected with chloramine to models produced using molds which were not
disinfected, with two alginate materials (Cavex ColorChange, Hydrogum 5). The
molds were prepared over matrix containing 20-, 50-, and 75-um lines, performed
under pressure with perforated metal tray. The molds were removed following
gelation and either disinfected (using chloramine by spraying followed by storage in
closed jars for 15 min) or not disinfected. Thus, the samples were divided into 4
groups (n = 5). Molds were filled with dental gypsum Durone IV and one hour after
the start of the stone mixing the models were separated from the tray. Surface detail
reproduction was evaluated using optical microscopy on the 50-um line with 25 mm
in length, in accordance with the ISO 1563 standard. The 50 um-line was completely
reproduced by all alginate impression materials regardless of the disinfection
procedure. Surface detail reproduction was observed in 100% of samples. The
disinfectant solution and alginates used in this study are not factors of choice
regarding surface detail reproduction of plaster models. Thus, the alginate molds may
be disinfected without prejudice regarding the property of surface detail reproduction.

Key words: Dental Impression Materials. Alginates. Disinfection.
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1 INTRODUCAO

O alginato (hidrocoloide irreversivel) surgiu na Odontologia em meados da
década de 40, quando o fornecimento de agar (hidrocoldide reversivel) se tornou
deficiente durante a Il Guerra Mundial. Seu processo de geleificacdo se da através
de uma reacdo sol-gel, onde, na presenca da agua, o alginato de sédio (ou potassio)
reage com o sulfato de calcio formando uma rede molecular com ligacdes cruzadas
(gel de alginato) (ANUSAVICE, 1998). Ap0s a remocdo do molde de alginato da
cavidade bucal, ocorre inicialmente uma expansédo do material (SINHORETI et al.
1997), seguida, posteriormente, do processo de contracdo, associado aos
fendmenos de sinérese e evaporacao (CRAIG, 1988). Em contrapartida, se 0 molde
de alginato ficar imerso em agua sofrera expansdo decorrente do fenbmeno de
embebicdo (CRAIG, 1988; ANUSAVICE, 1998).

Na realizacéo de procedimentos de moldagem, os materiais utilizados entram
em contato com os fluidos bucais, como sangue, saliva, exsudatos, entre outros,
podendo conter microrganismos patogénicos, possibilitando que, via moldes, se
transmitam doencas infectocontagiosas, como herpes, hepatite, tuberculose e AIDS,
(BOER et al., 2004). Desinfeccao € o processo que elimina microrganismos na forma
vegetativa, excetuando-se 0s esporos bacterianos. Esse processo s6 deve ser
indicado na impossibilidade de submeter o material ao processo de esterilizacéo
(SANTOS et al., 2005). A desinfeccdo dos moldes, antes de serem enviados aos
laboratérios dentais, € de suma importancia, pois foi comprovada a transferéncia de
microrganismos para 0os modelos em gesso originados de moldes contaminados
(SANTOS JUNIOR et al., 2003).

Dentro os materiais de moldagem, o alginato € o mais utilizado na
odontologia. Este pode apresentar diferentes formulacbes na sua composicao
(GUIRALDO et al., 2014). Os alginatos odontolégicos sao materiais caracterizados
por sofrer grandes alteracdes toda vez que o molde ndo é preenchido com gesso
num determinado espaco de tempo e em condigbes de armazenagem adequadas
(HIRAGUCHI et al., 2005). Assim, estudo que avalia a reproducédo de detalhes com
diferentes desinfetantes vem sendo realizado (GUIRALDO et al., 2012). Diante disto,
0 objetivo nesse estudo foi avaliar a reproducao de detalhes de diferentes alginatos
comerciais (Cavex ColorChange e Hydrogum 5) por meio de modelos de gesso

obtidos a partir de moldes desinfetados com cloramina a modelos confeccionados
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utilizando moldes que nédo foram desinfetados. A hipotese nula a ser testada foi que
moldes desinfetados com cloramina néo irdo diferir daqueles moldes que nao foram

desinfetados independente do alginato empregado.
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2 REVISAO DA LITERATURA

A estabilidade dimensional dos alginatos disponiveis comercialmente
(convencional, “dustfree” e “dustless”) foram verificadas por Sinhoreti et al., 1997,
sob influéncia de 37°C e 100% de umidade relativa, nos periodos de 1, 4 e 24 horas.
O resultado desta investigagdo mostrou que a contragéo destes alginatos avaliados
neste estudo diferiu de acordo com as diferentes marcas comerciais. Os autores
concluiram que a contracdo dos alginatos modificados (“dustfree” e “dustless”) foi
estatisticamente inferior ao dos convencionais.

De acordo com Anusavice (1998), a temperatura e a umidade na
armazenagem sao os dois principais fatores que afetam a vida atil dos alginatos.
Muitos problemas e fracassos sédo atribuidos a contaminacdo da mistura e dos
aparelnos de manipulacdo por outros materiais tais como gesso, assim, 0
equipamento deve ser sempre limpo para evitar a ocorréncia de presa mais rapida
do alginato e fluidez inadequada. Outro fator importante é evitar a inalacdo do p6 de
alginato que contém particulas de silica que podem comprometer a saude do
profissional. Alguns fabricantes adicionam glicerina ao p6 de alginato para aglomerar
as particulas do pé, impedindo a liberacdo deste em forma de poeira. Estes alginatos
sdo vendidos como isentos de poeira (dustless alginate ou dustfree alginate). A
resisténcia dos alginatos aumenta alguns minutos apdés sua geleificacdo inicial,
assim o fato de remover moldes minutos (normalmente 2 a 3 minutos) apos sua
presa torna-se relevante. Além disto, a maioria dos alginatos melhora sua
elasticidade com o tempo, 0 que minimiza a distor¢do durante sua remocéo da boca.

De acordo com Craig et al. (1988), a resisténcia ao rasgamento de alguns
alginatos tem sido melhorada, e estes tém sido formulados de modo que o po é
dustless (livres de poeira), reduzindo o risco a saude. Além disto, relatam que
materiais de impressédo como poliéter e siliconas tém sido modificados de modo que
o tempo de trabalho, viscosidade e flexibilidade dos poliéteres foram melhorados e
com a introducé@o de siliconas de adicdo obtém-se precisdo superior aos demais
elastbmeros. Embora os primeiros silicones polimerizados por adicdo liberem
hidrogénio apés a reacao, atrasando assim o preenchimento de modelos de gesso,
melhorias na composicédo da maioria dos silicones por adigao foram realizadas para
gue nenhum hidrogénio fosse liberado e modelos de gesso pudessem ser

preenchidos. A introducdo de sistemas automaticos de misturas para silicones de
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adicdo simplificou sua manipulacéo, reduziu o niumero de bolhas nas moldagens, e a
quantidade de material desperdicado. A incorporacdo de agentes surfactantes em
silicones por adicdo diminuiu sua natureza hidréfoba, melhorou seu umedecimento
ficando semelhante aos poliéteres, com isto, tornou-se mais facil o preenchimento
com gesso.

Santos Junior et al. (2003) avaliaram a estabilidade dimensional e a
rugosidade superficial de espécimes em gesso tipo IV quando imersos em hipoclorito
de sodio a 0,5% e glutaraldeido alcalino a 2%, ambos durante 10 minutos. A
estabilidade dimensional foi mensurada por um programa de computador
(Imagetools). As faces dos espécimes foram varridas e digitalizadas, e suas imagens
mensuradas, enquanto a rugosidade foi registrada com o auxilio de um rugosimetro
(T 1000 Hommel testing machine). Com base nos resultados dos testes fisico-
mecanicos realizados, e seus valores analisados estatisticamente, concluiu-se que
0s métodos usuais de desinfeccdo de modelos de gesso alteraram, por desgaste, as
dimensdes originais dos espécimes apds a imersao nos dois desinfetantes. Esse
desgaste, entretanto, ndo provocou uma alteracdo significante da rugosidade
superficial.

Boer et al. (2004) avaliaram a alteracdo dimensional de troquéis de gesso
obtidos de moldes de hidrocol6ide irreversivel (alginato), apés desinfeccao. Utilizou-
se, para isso, um dispositivo de moldagem que contém um troquel-padrdo metalico,
representando um dente preparado para receber uma coroa. Apés a obtencao dos
moldes, os mesmos foram imersos em agua deionizada e solugéo de glutaraldeido a
2% por 30 minutos. Um grupo que serviu de controle n&o foi imerso, sendo 0 mesmo
vazado em gesso especial tipo IV (Durone), imediatamente apos a sua obtencao. Foi
utilizada uma coroa padrdo metélica que se adaptava aos referidos troquéis de
gesso, para a avaliagdo dimensional dos mesmos. Esse conjunto, troquel de gesso
mais coroa-padrao foi levado para leitura em um microscépio de profundidade. Os
dados obtidos dessa mensuracdo foram submetidos a andlise estatistica, e 0s
resultados demonstraram ndo haver diferenca estatisticamente significante entre os
grupos estudados.

Santos et al. (2005) realizaram um revisdo da literatura na qual descrevem
que devido a necessidade de prevencdo da contaminagdo cruzada entre a equipe
odontoldgica e pacientes, inUmeras técnicas e substancias tém sido utilizadas na

promocdo da biosseguranca em Odontologia. Os moldes séo classificados como
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meios de transmissdo de microorganismos e, portanto, requerem atencdo especial
na sua manipulacdo. O processo de desinfeccdo de moldes € controverso, e nao
existe uma padronizacdo universal, variando desde as substancias utilizadas, suas
concentracbes, o tempo de desinfeccdo e até a técnica. Além disso, existe
associacao entre desinfeccdo e possibilidade de alteracdo dimensional dos moldes,
propiciando modelos infiéis a condigdo bucal. O objetivo deste artigo é apresentar
técnicas viaveis de desinfeccdo de moldes, como também alertar os profissionais
guanto ao risco da infec¢do cruzada.

Hiraguchi et al. (2005) examinaram o efeito do periodo de armazenamento de
duas marcas comerciais de alginato odontolégicos (Aroma Fine DFIIl e Alginoplast
EM) na estabilidade dimensional e na deformacdo dos modelos de gesso com a
finalidade determinar um periodo aceitavel de armazenamento do alginato, em um
frasco selado, apos a pulverizacdo com solucéo desinfetante de hipoclorito de sodio
1% ou de glutaraldeido 2% pelos periodos de 1, 2, 3 e 4 horas. Os resultados
indicaram que o molde obtido pelo alginato caracterizado por uma grande contracao
(Aroma Fine DFIIl) ao ser armazenado em 100% de humidade relativa ndo deve ser
armazenado por mais de 1 hora e que o alginato caracterizado por uma pequena
contracao (Alginoplast EM), nas mesmas condi¢des, pode ser armazenado por no
maximo 3 horas para se obter modelos clinicamente aceitaveis.

Guiraldo et al. (2012) compararam a reproducao de detalhes da superficie e
alteracdo dimensional de modelos de gesso obtidos a partir de moldes desinfetados
com hipoclorito de sédio 2%, digluconato de clorexidina 2%, ou &cido peracético
0,2% a modelos confeccionados utilizando moldes que nao foram desinfetados com
trés alginatos (Cavex ColorChange, Hydrogum 5, Jeltrate Plus). Os moldes foram
preparados sobre matriz contendo linhas de 20, 50 e 75 um realizado sob presséao
com moldeira de metal perfurada. Os moldes foram removidos apés a geleificacdo e
desinfetados (utilizando uma das solugbes por pulverizagdo, armazenados em
frascos fechados durante 15 min) ou ndo desinfetados. Assim, as amostras foram
divididas em 12 grupos (n = 5). Os moldes foram preenchidos com gesso dental
Durone IV e uma hora apos a manipulacéo do gesso os modelos foram separados
da moldeira. A reproducéo de detalhes da superficie e a precisdo dimensional foram
avaliadas usando microscopia optica na linha 50 um com 25 mm de comprimento,
de acordo com a norma ISO 1563. Os resultados de precisdo dimensional (%) foram

submetidos a ANOVA. A linha de 50 um foi completamente reproduzida por todos os
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alginatos, independentemente do processo de desinfeccdo. Nao houve diferenca
estatisticamente significativa nos valores médios de precisdo dimensional nas
combinacgdes entre procedimento de desinfeccdo e alginato (p = 0,2130), ou para
fatores independentes. Solu¢cbes desinfetantes e alginatos utilizados neste estudo
ndo sao fatores de escolha em relacdo a reproducédo de detalhes da superficie e
alteracdo dimensional de modelos de gesso.

Guiraldo et al. (2014) investigaram a composi¢cdo de particulas de carga
inorganica de alginatos odontolégicos por microandlise espectroscopia de energia
dispersiva de raios-X (EDX), analise da morfologia/tamanho das particulas por
microscopia eletrénica de varredura (MEV) e da fracdo das particulas pelo principio
de Arquimedes de cinco alginatos - Cavex ColorChange (C), Hydrogum 5 (H5),
Hydrogum (H), Orthoprint (O) e Jeltrate Plus (JP). Amostras de materiais néo
geleificados foram fixadas em porta amostras de plastico, cobertas com carbono por
pulverizacdo catddica e observadas por EDX. Ap6s a analise por EDX, as amostras
foram cobertas com ouro por pulverizacdo catédica e observados por MEV. As
fraccoes volumétricas das particulas inorganicas foram mensuradas através da
pesagem de uma massa previamente determinada de cada um dos materiais em
dgua antes e depois da queima das amostras a 450°C durante 3 horas. A
composicdo dos elementos em peso dos materiais de alginato por EDX mostra silicio
(Si), como componente principal (C - 81,59%, H - 79,89%, O - 78,87%, H5 - 77,95%,
JP - 66,88%). Particulas de carga apresentaram aparéncia circular com a forma
helicoidal e perfuracfes diferentes. Particulas de carga de Hydrogum, Orthoprint e
Cavex ColorChange pareciam cilindros, bastées perfuradas. Os resultados para o
conteudo volumetrico de particulas inorganicas (%) foram: H5 - 84,85%, JP -
74,76%, H - 70,03%, O - 68,31%, C - 56,10%. Os resultados neste estudo revelaram
diferengas na composicao inorganica, analise da morfologia/ tamanho das particulas
de carga e fracdo de particulas que poderiam levar a resultados diferentes quando

as propriedades mecanicas fossem testadas.
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3 METODOLOGIA

3.1 Material

Os materiais utilizados neste estudo estdo listados na Tabela 1.

Tabela 1 — Descrigcdo dos materiais e marcas comerciais que foram utilizados

no estudo.
MATERIAL FABRICANTE
Cavex ColorChange Cavex
Hydrogum 5 Zhermack
3.2 Métodos

Avaliacao da reproducao de detalhes

A reproducdo de detalhes para a obtencdo de um molde de alginato foi
determinada conforme a ISO 1563, todo o procedimento de moldagem foi realizado
sobre uma matriz metalica padrdo, com linhas de referéncia sendo 3 na horizontal e
2 na vertical.

As distancias foram verificadas utilizando microscopio comparador SZM (Bel
Engineering srl) com um aumento de 30x. Para cada distancia foram realizadas trés
medicdes na linha de 50um, obtendo-se uma média para posterior comparacédo com
0s modelos de gesso.

Moldeiras padronizadas foram utilizadas para a realizacdo das moldagens. Os
materiais de moldagem foram manipulados seguindo todas as instrucbes dos
fabricantes em um ambiente com temperatura e umidade relativa controladas (23 +
2°C e 50 + 10%), a fim de minimizar os fatores que acarretam a alteracéo
dimensional. Ap6s a manipulacdo do material, 0 mesmo foi colocado sobre toda a
parte interna da moldeira que foi posteriormente assentada sobre a matriz metalica.
ApOs a presa dos materiais, a moldeira foi removida da matriz metélica em
movimento unico e vertical.

Logo apoOs a obtencdo dos moldes, aos mesmos foram preenchidos com
gesso pedra para a confeccdo dos modelos em gesso imediatamente ou

desinfetados com cloramina 0,2% (Trihydral, Periand Pharmacos Ltda.) por
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pulverizagdo durante 15 minutos. Nos grupos onde os moldes foram desinfetados
com cloramina, os mesmos foram acondicionados em umidificador com 100% de
umidade relativa e 37°C. Foram confeccionados cinco modelos de gesso (n = 5)
para cada marca comercial de alginato com ou sem desinfec¢cdo. Apés a presa do
gesso, 0os modelos foram avaliados quanto a formacdo de poros ou outros defeitos,
sendo descartados aqueles que apresentaram qualquer defeito em um dos pontos
de referéncia.

Assim como na matriz metalica padrao, foram realizadas trés leituras por um
anico operador na linha de 50 um, e as respectivas médias foram obtidas. Todas as
leituras foram realizadas no mesmo ambiente, com a mesma temperatura e
umidade, impedindo que fatores relacionados ao meio tivessem influéncia nos
resultados. As mensuracdes de reproducdo de detalhes foram realizadas em
modelos de gesso utilizando um microscopio éptico SZM. Os valores de reproducao
de detalhes foram posteriormente submetidos & analise descritiva por porcentagem

(%) conforme determina a ISO 1563.
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4 RESULTADOS

Com base nos resultados obtidos (Tabela 2), A linha de 50 um foi
completamente reproduzida pelos alginatos, independentemente do processo de

desinfeccéo.

Tabela 2 — Reproducéo de detalhes mensurada de acordo com a norma ISO

1563.
Reproducédo de Detalhes (%)
Alginato
Sem Desinfeccéao Desinfetado com Cloramina
Cavex Color 100 100
Change

Hydrogum 5 100 100
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5 DISCUSSAO

Desinfeccdo de instrumentais e materiais € um passo importante em
procedimentos odontolégicos (HIRAGUCHI et al., 2012). Na auséncia de
desinfeccdo, procedimentos de tratamento podem expor dentistas, higienistas e
assistentes de laboratorio a infec¢cdes diretas ou cruzadas (CARVALHAL et al.,
2012). Materiais de moldagem sao utilizados em odontologia para fazer moldes
precisos de tecidos bucais (GUIRALDO et al., 2012). Eles devem ser capazes de
moldar a topografia da area anatdbmica desejada e permanecem dimensionalmente
estaveis (GUIRALDO et al.,, 2012). O efeito do armazenamento de moldes de
alginato pulverizados com solucdo desinfectante sobre a reroducdo de detalhes da
superficie dos modelos de gesso anteriormente investigados (GUIRALDO et al.,
2012). Os relatdrios variam muito na sua escolha de concentragédo de desinfetante e
procedimento, o que torna dificil avaliar o método mais adequado (TAYLOR et al.,
2002). Os relatos variam muito em sua escolha da concentracdo de desinfetante e
procedimento, o que torna dificil avaliar o método mais adequado. As solu¢cbes mais
utilizadas séo glutaraldeido, formaldeido, alcool, solugdo de iodo, fenol sintético e
hipoclorito de sédio (GUIRALDO et al., 2012). No presente estudo, a desinfec¢éo
consistiu de um tratamento de 15 minutos com soluc¢éo de solugdo de cloramina.

A reproducao de detalhes apds disenfeccdo com em agentes para o devido
fim, com frequéncia diferente da reproducdo de detalhes apds utilizacdo de agua
desionizada (PEUTZFELDT & ASMUSSEN 1989). No presente estudo, o agente
para desinfeccao utilizado foi a cloramina. A cloramina age por acao biocida através
de reacao oxidativa e de hidrolise protéica, reagindo com o material organico dos
micro-organismos vivos de qualquer tipo, penetrando e/ou rompendo as paredes
celulares das bactérias: Gram positivas, Gram negativas, fungos, virus,
micobactérias, levedos, em forma vegetativa (esporos) ou ndo, com que entra em
contato, destruindo o material celular ou interrompendo processos essenciais
conduzindo a destruicdo inevitavel delas/deles. Esta reagdo oxidativa e de hidrolise
protéica mata os micro-organismos tanto em ambiente aerobio como anaerdbio
muito rapidamente, mesmo em baixas concentragdes. Por causa da irreversibilidade
da reacdo oxidativa e de hidrolise ndo ha& nenhuma possibilidade dos
microorganismos criarem resisténcia ao principio ativo.

A reproducéo de detalhes de superficie (Tabela 2) de modelos de gesso nao
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foi afetada pela solucdo desinfetante ou alginato. Em um estudo anterior
(HIRAGUCHI et al., 2004), a reproducao de detalhes de superficie em modelos de
gesso com 10 produtos de alginato armazenado em 100% de umidade relativa por 2
h foram investigados. Entre estes produtos, alguns produtos tipicos foram
pulverizados com desinfectante e selado em frascos de armazenamento durante 2 h
(HIRAGUCHI et al., 2004). Verificou-se que o armazenamento durante 2 h, depois
pulverizacdo quer com 1% de hipoclorito de sédio ou 2% de glutaraldeido, néo
afetou a reproducdo de detalhes de modelos de gesso obtidos a partir das
impressodes de alginato, o qual foi caracterizado por pouca contracdo em 100% de
humidade relativa (HIRAGUCHI et al., 2004). Este fato € clinicamente relevante,
devido a grande eficacia da cloramina na desinfec¢cdo. Assim, em relacdo a
reproducdo de detalhes, este desinfetante pode ser utilizado com os alginatos
utilizados neste estudo (Cavex ColorChange e Hydrogum 5). Entretanto, outras
propriedades dos alginatos devem ser testadas com o0 uso deste desinfetante para
comprovar este achado. Assim, com base nos resultados deste estudo, a hipétese
nula foi aceita, como ndo houve diferenca na reproducédo de detalhes em modelos
preenchidos com moldes desinfetados quando comparado a nédo desinfetados com
diferentes alginatos.
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6 CONCLUSOES
Com base nos resultados deste estudo, ndo ha diferencas na reproducéo de

detalhes em modelos confeccionados com moldes desinfetados com cloramina a

modelos confeccionados utilizando moldes que nao foram desinfetados.



23

REFERENCIAS

ANUSAVICE, K.J. Phillips Materiais Dentarios. 102 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1998.

BOER, P. R.; FRANCISCONI, P. A. S.; FROSSARD, M. Avaliacdo dimensional de
troquéis de gesso obtidos de moldes de hidrocoloide irreversivel apés desinfecgéo.
Semina: Ciéncias Bioldgicas e da Saude, Londrina, v. 25, n. 1, p. 3-8, Jan./Dez.
2004.

CARVALHAL, C.I.,, MELLO, J.A., SOBRINHO, L.C., CORRER, A.B., SINHORETI
M.A. Dimensional change of elastomeric materials after immersion in disinfectant
solutions for different times. Journal of Contemporary Dental Practice, New Delhi
—india, v. 12, n. 4, p. 252-258, Jul. 2011.

CRAIG, R. A review of dental impression materials. Advances in Dental Research,
Washington-DC EUA, v.2, n.1, p.51-64, Ago.1988.

GUIRALDO RD, BERGER SB, CONSANI RL, CONSANI S, DE CARVALHO RV,
LOPES MB, MENEGHEL LL, DA SILVA FB, SINHORETI MA. Characterization of
morphology and composition of inorganic fillers in dental alginates. BioMed
Research International, Nova York — EUA, v. 2014, n. 1; ID 178064, p 1-6, Jul.
2014

GUIRALDO RD, BORSATO TT, BERGER SB, LOPES MB, GONINI-JR A,
SINHORETI MA. Surface detail reproduction and dimensional accuracy of stone
models: influence of disinfectant solutions and alginate impression materials.
Brazilian Dental Journal, Ribeirdo Preto, v. 23, n. 4, p. 417-421, Set. 2012.
HIRAGUCHI H, KAKETANI M, HIROSE H, YONEYAMA T. Effect of immersion
disinfection of alginate impressions in sodium hypochlorite solution on the
dimensional changes of stone models. Dental Materials Journal, Téquio — Japdo, v.
31, n. 2, p. 280-286, Mar. 2012

HIRAGUCHI H, NAKAGAWA H, UCHIDA H, TANABE N. Effect of storage of alginate
impressions following spray with disinfectant solutions on the dimensional accuracy
and deformation of stone models. The Journal of the Japanese Society for Dental
Materials and Devices, Toquio — Japdao, v. 23, n. 1, p. 8-15, Fev. 2004

HIRAGUCHI, H.; NAKAGAWA, H.; WAKASHIMA, M.; MIYANAGA, K.; SAKAGUCHI,
S.; NISHIYAMA, M. Effect of storage period of alginate impressions following spray



24

with disinfectant solutions on the dimensional accuracy and deformation of stone
models. Dental Materials Journal, Téquio — Japao, v. 24, n. 1, p. 36—42, Mar. 2005.
SANTOS JUNIOR, G. C.; BASTOS, L. G. C.; FERREIRA, P. M.; RUBO, J. H.
Avaliacdo das propriedades fisico-mecéanicas de um gesso tipo IV submetido a
métodos de desinfeccdo. Parte Il - Rugosidade superficial e estabilidade
dimensional, Brazilian Dental Science, Sdo José dos Campos, v. 6, n. 2, p. 31-35,
Jan./Mar. 2003.

SANTOS, M. C. M.; DUARTE, G. V.; CARVALHO, L.; MOTA, A. P.; WANDERLEY-
CRUZ, J. F.; Desinfeccado de moldes, Revista de Ciéncias Médicas e Bioldgicas,
Salvador, v. 4, n. 1, p. 32-37, Jan./Abr. 2005.

SINHORETI, M.A.C. et al. Estudo comparativo da alteracdo dimensional de
geleificagdo dos alginatos convencional e “dust free”. Revista paulista de
odontologia, S&o Paulo, v. 19, n. 3, p.16-18, Mai./Jun. 1997.



