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RESUMO 
 
 

Este estudo comparou a estabilidade dimensional de modelos de gesso obtidos a 
partir de moldes desinfetados com cloramina a modelos confeccionados utilizando 
moldes que não foram desinfetados com dois alginatos (Cavex ColorChange, 
Hydrogum 5). Os moldes foram preparados sobre matriz contendo linhas de 20, 50 e 
75 µm realizado sob pressão com moldeira de metal perfurada. Os moldes foram 
removidos após a geleificação e desinfetados (utilizando cloramina por pulverização, 
armazenados em frascos fechados durante 15 min) ou não desinfetados. Assim, as 
amostras foram divididas em 4 grupos (n = 5). Os moldes foram preenchidos com 
gesso dental Durone IV e uma hora após a manipulação do gesso os modelos foram 
separados da moldeira. A estabilidade dimensional foi avaliada usando microscopia 
óptica na linha 50 µm com 25 mm de comprimento, de acordo com a norma ISO 
1563. Os resultados de estabilidade dimensional (%) foram submetidos à ANOVA. 
Não houve diferença estatisticamente significativa nos valores médios de 
estabilidade dimensional nas combinações entre procedimento de desinfecção e 
alginato (p = 0,709), ou para fatores independentes. A solução desinfetante e os 
alginatos utilizados neste estudo não são fatores de escolha em relação à 
estabilidade dimensional de modelos de gesso. Desta forma, os moldes de alginato 
podem ser desinfetados sem prejuízo em relação a propriedade estabilidade 
dimensional. 
 
Palavras-chave: Materiais para Moldagem Odontológical. Alginatos. Desinfecção. 
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chloramine disinfection. 2014. 23 pages. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Odontologia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2014. 
 
 

ABSTRACT 
 

 
This study compared the dimensional accuracy of stone models obtained from molds 
disinfected with chloramine to models produced using molds which were not 
disinfected, with two alginate materials (Cavex ColorChange and Hydrogum 5). The 
molds were prepared over matrix containing 20-, 50-, and 75-µm lines, performed 
under pressure with perforated metal tray. The molds were removed following 
gelation and either disinfected (using one of the solutions by spraying followed by 
storage in closed jars for 15 min) or not disinfected. The samples were divided into 4 
groups (n = 5). Molds were filled with dental gypsum durone IV and one hour after 
the start of the stone mixing the models were separated from the tray. The 
dimensional accuracy was evaluated using optical microscopy on the 50-µm line with 
25 mm in length, in accordance with the iso 1563 standard. The dimensional 
accuracy results (%) were subjected to anova. There was no statistically significant 
difference in the mean values of dimensional accuracy in combinations between 
disinfectant procedure and alginate impression material (p = 0.709) or for 
independent factors. The disinfectant solutions and alginate materials used in this 
study are no factors of choice regarding the dimensional accuracy of stone models. 
Thus, the alginate molds may be disinfected without prejudice regarding the property 
of dimensional accuracy. 
 
Key words:  Dental Impression Materials. Alginates. Disinfection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No consultório odontológico, muitas doenças infecciosas, de origem 

bacteriana ou viral, podem ser transmitidas da cavidade bucal do paciente para o 

profissional e o ambiente, desencadeando infecções cruzadas. Da mesma forma, os 

profissionais dessa área da saúde poderão constituir-se num verdadeiro veículo de 

propagação, uma vez que nem todo paciente com doenças infecciosas pode ser 

identificado mediante história médica, exame físico ou exames laboratoriais. Então, 

todos os pacientes devem ser considerados como fonte de infecção, e os 

procedimentos para o controle destas devem ser usados indistintamente 

(PAVARINA et al.,1998). 

Na realização de procedimentos de moldagem, os materiais utilizados entram 

em contato com os fluidos bucais, como sangue, saliva, exsudatos, entre outros, 

podendo conter microrganismos patogênicos, possibilitando que, via moldes, se 

transmitam doenças infectocontagiosas, como herpes, hepatite, tuberculose e AIDS, 

(BOER et al., 2004). O uso de procedimentos e precauções universais na clínica 

odontológica e nos laboratórios dentais, portanto, tem o intuído de prevenir a 

contaminação cruzada, que se estende ao pessoal auxiliar em Odontologia, técnicos 

em prótese e outros pacientes (SANTOS JÚNIOR et al., 2003). 

 Desinfecção é o processo que elimina microrganismos na forma vegetativa, 

excetuando-se os esporos bacterianos. Esse processo só deve ser indicado na 

impossibilidade de submeter o material ao processo de esterilização (SANTOS et al., 

2005). A desinfecção dos moldes, antes de serem enviados aos laboratórios dentais, 

é de suma importância, pois foi comprovada a transferência de microrganismos para 

os modelos em gesso originados de moldes contaminados (SANTOS JÚNIOR et al., 

2003). De maneira geral, os moldes são enxaguados em água corrente para 

remover a saliva ou o sangue. Entretanto, de acordo com a American Dental 

Association, a lavagem remove uma parte da flora microbiana; porém, 

microrganismos patogênicos podem permanecer na superfície dos moldes. As 

normas da American Dental Association sugerem que materiais como os 

hidrocolóides irreversíveis, os polissulfetos, os poliésteres e os silicones devem ser 

lavados em água corrente e imersos em solução desinfetante (PAVARINA et 

al.,1998; BOER et al., 2004). Contudo, além da desinfecção bem sucedida de 
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moldes, é necessária a manutenção das propriedades físico-químicas do material de 

moldagem, tais como capacidade de reprodução de detalhes, estabilidade 

dimensional e grau de umedecimento. Assim, é necessário considerar a importância 

da correta seleção do método de desinfecção e o desinfetante para atingir o objetivo 

de controle de infecções sem prejuízo do trabalho odontológico (SANTOS et al., 

2008). 

 Dentro os materiais de moldagem, o alginato é o mais utilizado na 

odontologia. Este pode apresentar diferentes formulações na sua composição 

(GUIRALDO et al. 2014). Entretanto apresenta natureza de material hidrófilo, com a 

propriedade de embebição, que pode fazer com que, juntamente com os fluidos 

absorvidos, os microrganismos penetrem com maior facilidade no interior do molde, 

podendo conter, na superfície e no interior destes moldes, microrganismos que 

sobrevivam por longos períodos de tempo longe de seu habitat natural. (SANTOS et 

al., 2005). Assim, estudo que avalia a estabilidade dimensional com diferentes 

desinfetantes vem sendo realizado (GUIRALDO et al. 2012). O objetivo nesse 

estudo foi avaliar a estabilidade dimensional de diferentes alginatos comerciais 

(Cavex ColorChange e Hydrogum 5) por meio de modelos de gesso obtidos a partir 

de moldes desinfetados com cloramina a modelos confeccionados utilizando moldes 

que não foram desinfetados. A hipótese nula a ser testada foi que moldes 

desinfetados com cloramina não irão diferir daqueles moldes que não foram 

desinfetados independente do alginato empregado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Pavarina et al. (1998) avaliaram a alteração dimensional dos modelos de 

gesso em razão dos materiais de moldagem e das soluções desinfetantes. Para 

tanto, foi utilizado um modelo-padrão de aço inoxidável, do qual foram obtidos 

moldes com três tipos de material de moldagem: hidrocolóide irreversível; silicona e 

polissulfeto. Os moldes foram submetidos a três diferentes condições de tratamento 

por um período de 30 minutos: C1- armazenagem em umidade relativa a 100%; C2- 

imersão em solução de glutaraldeído a 2%; e C3- imersão em solução de hipoclorito 

de sódio a 0,5%. A seguir, foram vazados com gesso-pedra melhorado, e os 

modelos obtidos tiveram suas distâncias mensuradas em um projetor de perfis. 

Pelos resultados obtidos a partir das leituras nos modelos de gesso, pudemos 

concluir que: as condições de desinfecção analisadas não causaram alteração 

dimensional estatisticamente significante; a silicona e o polissulfeto não propiciaram 

média de alteração dimensional significativa; e o hidrocolóide irreversível 

proporcionou média de alteração dimensional significativa em duas das cinco 

regiões analisadas. 

Santos Júnior et al. (2003) avaliaram a estabilidade dimensional e a 

rugosidade superficial de espécimes em gesso tipo IV quando imersos em hipoclorito 

de sódio a 0,5% e glutaraldeído alcalino a 2%, ambos durante 10 minutos. A 

estabilidade dimensional foi mensurada por um programa de computador 

(Imagetools). As faces dos espécimes foram varridas e digitalizadas, e suas imagens 

mensuradas, enquanto a rugosidade foi registrada com o auxílio de um rugosímetro 

(T 1000 Hommel testing machine). Com base nos resultados dos testes físico-

mecânicos realizados, e seus valores analisados estatisticamente, concluiu-se que 

os métodos usuais de desinfecção de modelos de gesso alteraram, por desgaste, as 

dimensões originais dos espécimes após a imersão nos dois desinfetantes. Esse 

desgaste, entretanto, não provocou uma alteração significante da rugosidade 

superficial. 

Boer et al. (2004) avaliaram a alteração dimensional de troquéis de gesso 

obtidos de moldes de hidrocolóide irreversível (alginato), após desinfecção. Utilizou-

se, para isso, um dispositivo de moldagem que contém um troquel-padrão metálico, 

representando um dente preparado para receber uma coroa. Após a obtenção dos 

moldes, os mesmos foram imersos em água deionizada e solução de glutaraldeido a 
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2% por 30 minutos. Um grupo que serviu de controle não foi imerso, sendo o mesmo 

vazado em gesso especial tipo IV (Durone), imediatamente após a sua obtenção. Foi 

utilizada uma coroa padrão metálica que se adaptava aos referidos troquéis de 

gesso, para a avaliação dimensional dos mesmos. Esse conjunto, troquel de gesso 

mais coroa-padrão foi levado para leitura em um microscópio de profundidade. Os 

dados obtidos dessa mensuração foram submetidos a análise estatística, e os 

resultados demonstraram não haver diferença estatisticamente significante entre os 

grupos estudados. 

Santos et al. (2005) realizaram um revisão da literatura na qaul descrevem 

que devido à necessidade de prevenção da contaminação cruzada entre a equipe 

odontológica e pacientes, inúmeras técnicas e substâncias têm sido utilizadas na 

promoção da biossegurança em Odontologia. Os moldes são classificados como 

meios de transmissão de microorganismos e, portanto, requerem atenção especial 

na sua manipulação. O processo de desinfecção de moldes é controverso, e não 

existe uma padronização universal, variando desde as substâncias utilizadas, suas 

concentrações, o tempo de desinfecção e até a técnica. Além disso, existe 

associação entre desinfecção e possibilidade de alteração dimensional dos moldes, 

propiciando modelos infiéis à condição bucal. O objetivo deste artigo é apresentar 

técnicas viáveis de desinfecção de moldes, como também alertar os profissionais 

quanto ao risco da infecção cruzada. 

Santos et al. (2008) avaliaram o conhecimento de acadêmicos do curso de 

Odontologia sobre a desinfecção de moldes de hidrocolóide irreversível. A amostra 

foi constituída por 80 acadêmicos do sexto e oitavo termos do Curso de Odontologia 

do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Barretos, SP. Os 

dados foram coletados através de um questionário com oito questões de múltipla 

escolha que abordavam a desinfecção de molde de hidrocolóide irreversível e 

biossegurança. Os dados foram analisados de forma descritiva e qualitativa. A 

maioria (90%) dos sujeitos afirmou saber que o molde de hidrocolóide irreversível 

pode disseminar doenças infecto-contagiosas, mas apenas 66% responderam que 

aprenderam uma técnica de desinfecção do molde. Muitos acadêmicos (41%) não 

souberam responder qual substância seria indicada para a desinfecção de moldes 

de hidrocolóide irreversível e apenas 70% lavavam o molde em água corrente antes 

da desinfecção química. Os estudantes de Odontologia têm consciência dos riscos 

de contaminação do molde de hidrocolóide irreversível, mas os conhecimentos 



14 

 

  

 

adquiridos e aplicados sobre os procedimentos técnicos para a realização da 

desinfecção de moldes e controle de infecção cruzada são insuficientes. 

Guiraldo et al. (2012) compararam a reprodução de detalhes da superfície e  

alteração dimensional de modelos de gesso obtidos a partir de  moldes desinfetados 

com hipoclorito de sódio 2%, digluconato de clorexidina 2%, ou ácido peracético 

0,2% a modelos confeccionados utilizando moldes que não foram desinfetados com 

três alginatos (Cavex ColorChange, Hydrogum 5, Jeltrate Plus). Os moldes foram 

preparados sobre matriz contendo linhas de 20, 50 e 75 µm realizado sob pressão 

com moldeira de metal perfurada. Os moldes foram removidos após a geleificação e 

desinfetados (utilizando uma das soluções por pulverização, armazenados em 

frascos fechados durante 15 min) ou não desinfetados. Assim, as amostras foram 

divididas em 12 grupos (n = 5). Os moldes foram preenchidos com gesso dental 

Durone IV e uma hora após a manipulação do gesso os modelos foram separados 

da moldeira. A reprodução de detalhes da superfície e a precisão dimensional foram 

avaliadas usando microscopia óptica na linha 50 µm com 25 mm de comprimento, 

de acordo com a norma ISO 1563. Os resultados de precisão dimensional (%) foram 

submetidos à ANOVA. A linha de 50 µm foi completamente reproduzida por todos os 

alginatos, independentemente do processo de desinfecção. Não houve diferença 

estatisticamente significativa nos valores médios de precisão dimensional nas 

combinações entre procedimento de desinfecção e alginato (p = 0,2130), ou para 

fatores independentes. Soluções desinfetantes e alginatos utilizados neste estudo 

não são fatores de escolha em relação à reprodução de detalhes da superfície e 

alteração dimensional de modelos de gesso. 

Guiraldo et al. (2014) investigaram a composição de partículas de carga 

inorgânica de alginatos odontológicos por microanálise espectroscópia de energia 

dispersiva de raios-X (EDX), análise da morfologia/tamanho das partículas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e da fração das partículas pelo princípio 

de Arquimedes de cinco alginatos - Cavex ColorChange (C), Hydrogum 5 (H5), 

Hydrogum (H), Orthoprint (O) e Jeltrate Plus (JP). Amostras de materiais não 

geleificados foram fixadas em porta amostras de plástico, cobertas com carbono por 

pulverização catódica e observadas por EDX. Após a análise por EDX, as amostras 

foram cobertas com ouro por pulverização catódica e observados por MEV. As 

fracções volumétricas das partículas inorgânicas foram mensuradas através da 

pesagem de uma massa previamente determinada de cada um dos materiais em 
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água antes e depois da queima das amostras a 450°C durante 3 horas. A 

composição dos elementos em peso dos materiais de alginato por EDX mostra silício 

(Si), como componente principal (C - 81,59%, H - 79,89%, O - 78,87%, H5 - 77,95%, 

JP - 66,88%). Partículas de carga apresentaram aparência circular com a forma 

helicoidal e perfurações diferentes. Partículas de carga de Hydrogum, Orthoprint e 

Cavex ColorChange pareciam cilíndros, bastões perfuradas. Os resultados para o 

conteúdo volúmetrico de partículas inorgânicas (%) foram: H5 - 84,85%, JP - 

74,76%, H - 70,03%, O - 68,31%, C - 56,10%. Os resultados neste estudo revelaram 

diferenças na composição inorgânica, análise da morfologia/ tamanho das partículas 

de carga e fração de partículas que poderiam levar a resultados diferentes quando 

as propriedades mecânicas fossem testadas. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Material 

Os materiais utilizados neste estudo estão listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Descrição dos materiais e marcas comerciais que foram utilizados 

no estudo. 

 

 

 

 

 

3.2 Métodos 

 

Avaliação da estabilidade dimensional 

A estabilidade dimensional para a obtenção de um molde de alginato foi 

determinada conforme a ISO 1563, todo o procedimento de moldagem foi realizado 

sobre uma matriz metálica padrão, com linhas de referência sendo 3 na horizontal e 

2 na vertical. 

As distâncias foram mensuradas utilizando microscópio comparador 

Olympus® Measuring Microscope STM (Olympus Optical Co.) com um aumento de 

30x. Para cada distância foram realizadas três medições, obtendo-se uma média 

para posterior comparação com os modelos de gesso.  

Moldeiras padronizadas foram utilizadas para a realização das moldagens. Os 

materiais de moldagem foram manipulados seguindo todas as instruções dos 

fabricantes em um ambiente com temperatura e umidade relativa controladas (23 ± 

2°C e 50 ± 10%), a fim de minimizar os fatores que acarretam a alteração 

dimensional. Após a manipulação do material, o mesmo foi colocado sobre toda a 

parte interna da moldeira que foi posteriormente assentada sobre a matriz metálica. 

Após a presa dos materiais, a moldeira foi removida da matriz metálica em 

movimento único e vertical. 

Logo após a obtenção dos moldes, os mesmos foram preenchidos com gesso 

pedra para a confecção dos modelos em gesso imediatamente ou desinfetados com 

cloramina 0,2% (Trihydral; Periand Pharmacos Ltda) por 15 minutos. Nos grupos 

MATERIAL FABRICA

NTE Cavex ColorChange Cavex 

Hydrogum 5 Zhermack    
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onde os moldes foram desinfetados com cloramina, os mesmos foram 

acondicionados em umidificador com 100% de umidade relativa e 37ºC. Foram 

confeccionados cinco modelos de gesso (n = 5) para cada marca comercial de 

alginato com ou sem desenficção. Após a presa do gesso, os modelos foram 

avaliados quanto à formação de poros ou outros defeitos, sendo descartados 

aqueles que apresentaram qualquer defeito em um dos pontos de referência. 

Assim como na matriz metálica padrão, foram realizadas três leituras por um 

único operador na linha de 50 µm, e as respectivas médias foram obtidas. Todas as 

leituras foram realizadas no mesmo ambiente, com a mesma temperatura e 

umidade, impedindo que fatores relacionados ao meio tivessem influência nos 

resultados. As mensurações de estabilidade dimensional foram realizadas em 

modelos de gesso utilizando um microscópio óptico STM (Olympus Optical Co.) com 

precisão de 0,0005 mm. A estabilidade dimensional expressa em porcentagem (L) 

foi calculada de acordo com a norma ISO 1563: 1990 (GUIRALDO et al., 2012) 

utilizando a equação: L= [(L2-L1)/L1]x100, em que L1 é a distância entre as linhas 

da matriz e L2 é a distância entre as linhas sobre os modelos de gesso. 

Os valores de estabilidade dimensional foram submetidos ao teste de 

D’Agostino & Pearson para normalidade e, em seguida, a ANOVA dois fatores 

(material x desinfecção) com 5% de significância. 
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4 RESULTADOS 

 

Com base nos resultados obtidos (Tabela 2), não houve diferença 

estatisticamente significativa nos valores médios da estabilidade dimensional em 

modelos de gesso obtidos pelas combinações de moldes de diferentes alginatos e 

disinfecção para preenchimento deste (p = 0, 709), ou para fatores independentes. 

 

Tabela 2 – Valores médios de estabilidade dimensional (%) para os diferentes 

grupos (Desvio Padrão). 

 

Alginato 

Estabilidade Dimensional (%) 

Sem Desinfecção Desinfetado com Cloramina 

Cavex Color 
Change 

99,93 (0,19) 100,04 (0,04) 

Hydrogum 5 99,98 (0,12) 100,04 (0,08) 
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5 DISCUSSÃO 

 

A descontaminação de materiais de moldagem é essencial para o controlo de 

infecção cruzada (TAYLOR et al., 2002). O efeito do armazenamento de moldes de 

alginato pulverizados com solução desinfectante sobre a estabilidade dimensional 

dos modelos de gesso anteriormente investigados (HIRAGUCHi et al., 2005; 

GUIRALDO et al. 2012). Os relatórios variam muito na sua escolha de concentração 

de desinfetante e procedimento, o que torna difícil avaliar o método mais adequado 

(TAYLOR et al., 2002). As soluções mais utilizadas são glutaraldeído, formaldeído, 

álcool, solução de iodo, fenol sintético e hipoclorito de sódio (GUIRALDO et al. 

2012). No entanto, houve alguns exames da interação entre o tipo de alginato e 

desinfecção com solução de cloramina. No presente estudo, a desinfecção consistiu 

de um tratamento de 15 minutos com solução de cloramina. 

A estabildade dimensional após desenfecção com em agentes para o devido 

fim, com frequência diferente da estabildade dimensional apos utilização de água 

desionizada (PEUTZFELDT & ASMUSSEN, 1989). No presente estudo, o agente 

para desinfecção utilizado foi a cloramina. A cloramina age por ação biocida através 

de reação oxidativa e de hidrólise protéica, reagindo com o material orgânico dos 

micro-organismos vivos de qualquer tipo, penetrando e/ou rompendo as paredes 

celulares das bactérias: Gram positivas, Gram negativas, fungos, vírus, 

micobactérias, levedos, em forma vegetativa (esporos) ou não, com que entra em 

contato, destruindo o material celular ou interrompendo processos essenciais 

conduzindo à destruição inevitável delas/deles. Esta reação oxidativa e de hidrólise 

protéica mata os micro-organismos tanto em ambiente aeróbio como anaeróbio 

muito rapidamente, mesmo em baixas concentrações. Por causa da irreversibilidade 

da reação oxidativa e de hidrólise não há nenhuma possibilidade dos 

microorganismos criarem resistência ao princípio ativo. No corrente estudo, não foi 

observado diferença entre modelos preenchidos com moldes desinfetados quando 

comparado a não desinfetados com diferentes alginatos (Tabela 2). Este fato é 

clinicamente relevante, devido a grande eficácia da cloramina na desinfecção. Assim, 

em relação a estabilidade dimensional, este desinfetante pode ser utilizado com os 

alginatos utilizados neste estudo (Cavex ColorChange e Hydrogum 5). Entretanto, 

outras propriedades dos alginatos devem ser testadas com o uso deste desinfetante 

para comprovar este achado. 
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Os métodos aceitáveis de mensuração da estabilidade dimensional são 

paquímetros (WOODWARD et al., 1985; TAYLOR et al., 2002), micrômetros 

(RUEGGEBERG et al., 1992), relógio comparadores (MILLSTEIN, 1992), e 

microscópios ópticos (HILTON et al., 1994; GUIRALDO et al., 2012). Este último 

dispositivo foi utilizado no presente estudo, devido à alta precisão (0,0005 milímetro). 

A maior diferença na mensuração da estabilidade dimensional entre a matriz e os 

modelos de gesso foi de 0,07% (Cavex Color Change sem desinfecção), que não 

diferiu estatisticamente das outras combinações de diferentes alginatos / tempo de 

armazenagem, tão pouco da matriz. Assim, alginatos são materiais de moldagem 

normalmente recomendados para moldagens iniciais em próteses e propósitos 

ortodônticos, onde o nível de precisão é percebido como menos crítico (TAYLOR et 

al., 2002). No entanto, nossos resultados sugerem que este material de impressão 

tem estabilidade dimensional suficiente para outros usos em Odotonlogia. Assim, 

com base nos resultados deste estudo, a hipótese nula foi aceita, como não houve 

diferença na estabilidade dimensional em modelos preenchidos com moldes 

desinfetados quando comparado a não desinfetados com diferentes alginatos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados deste estudo, não há diferenças na estabilidade 

dimensional  em modelos confeccionados com moldes desinfetados com cloramina a 

modelos confeccionados utilizando moldes que não foram desinfetados. 
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