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RESUMO 
 
A necessidade de procedimentos restauradores nos dias atuais ainda é alta, 
principalmente no tratamento de lesões cervicais. A resina composta (RC) tem sido o 
principal material de escolha, por se tratar de um material adesivo que proporciona 
pouco ou nenhum desgaste da região, e por sua alta capacidade de reestabelecer e 
mimetizar a estrutura dental perdida. O objetivo desta pesquisa clínica foi avaliar os 
motivos que levaram à substituição de restaurações classe V em RC e verificar em 
quais dentes foram mais recorrentes. Através de um questionário e exame clínico 
intra-oral realizou-se a avaliação das restaurações realizadas por estudantes de 
graduação. Os pacientes que concordaram em participar da pesquisa assinaram o 
TCLE e foram avaliados por examinadores calibrados com índice Kappa intra-
examinadores de 0,87.  Este estudo clínico transversal observacional obteve uma 
amostra de 77 pacientes de ambos os sexos, com média de idade de 58 (±12,5) 
anos. Os resultados foram analisados por meio de estatística descritiva, utilizando o 
programa Microsoft Office Excel 2007 e a função Cont.SE, e os resultados 
expressos em tabelas. No total 190 restaurações classe V em RC foram avaliadas e 
deste total 105 (55,3%), ou seja, mais da metade foram indicadas à substituição, 
sendo as causas de falhas mais prevalentes a fratura parcial 17 (8,9%) e total 55 
(28,9%) da restauração. Em relação ao grupo de dentes mais acometido por falhas, 
os pré-molares inferiores foram os que apresentaram maior prevalência 46 (43,8%), 
seguidos dos pré-molares superiores 15 (14,3%). No que se refere à longevidade 
das restaurações, 20,9% foram indicadas à substituição já nos primeiros anos de 
realização, sendo a fratura o principal motivo destas substituições. Em vista dos 
resultados, pode-se concluir que o principal motivo para a substituição das 
restaurações foi a fratura, sendo a maior prevalência de falha em pré-molares.  
 

Palavras-chave: Falha de Restauração Dentária. Resinas Compostas. Restauração 
Dentária Permanente. Longevidade. Estética Dentária. 
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ABSTRACT 
 

Currently, the need for restorative procedures is still high, especially in the treatment 

of cervical lesions. Composite resin (CR) has been the primary material of choice for 

treating injuries in this region because it is an adhesive material that causes little or 

no wear in the region and its high ability to restore and mimic a lost tooth structure. 

The objective of this clinical research was to evaluate the reasons that led to the 

replacement of class V composite resin restorations and to verify which teeth were 

more recurrent. Through a questionnaire and intra-oral clinical examination, an 

assessment of the restorations performed by undergraduate students is performed. 

Patients who agreed to participate signed the TCLE and were examined by 

examiners calibrated with an intra-examiner Kappa index of 0.87. This cross-

sectional observational clinical study collected a sample of 77 male and female 

patients with a mean age of 58 (± 12.5) years. The results were analyzed using 

descriptive statistics, using the Microsoft Office Excel 2007 program and the Cont.SE 

function, and the results expressed in tables. A total of 190 class V restaurants in CR 

were evaluated, of which 105 (55.3%), that is, more than half was indicated for 

replacement, and the most prevalent causes of failure were partial fracture 17 (8.9%) 

and fracture total 55 (28.9%) of the restoration. Regarding the group of teeth most 

affected by failures, the lower premolars had the highest prevalence 46 (43.8%), 

followed by the upper premolars 15 (14.3%). According to the longevity of the 

restorations, 20.9% were indicated for replacement in the first years of life, with 

fracture being the main reason for replacements. In the display of the results, it can 

be concluded that the main reason for restoration replacement was fracture, with the 

highest prevalence of premolar failure. 

 

Key words: Dental Restoration Failure. Composite Resins. Dental Restoration 

Permanent. Longevity. Esthetics Dental. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos desafios da Odontologia é satisfazer as expectativas dos pacientes 

buscando um sorriso “perfeito”. Apesar do índice de cárie estar diminuindo a cada 

ano, a necessidade de procedimentos restauradores ainda é extremamente alta, 

sendo pelo aparecimento de novas lesões ou pela falha de restaurações já 

existentes. As alterações no terço cervical dos dentes tendem a causar desconforto 

ao paciente, como hipersensibilidade dentinária, retenção de biofilme e, também, 

podem desfavorecer a estética (VIEIRA et al., 2013).  

As lesões próximas à junção cemento-esmalte estão associadas a uma 

etiologia ampla e multifatorial, dentre elas temos as que ocorrem devido à cárie e as 

lesões cervicais não cariosas, classificadas como abrasão (desgaste patológico do 

dente por meio de processos mecânicos), abfração (causada por forças oclusais 

traumáticas), atrição (desgaste pelo contato dente a dente durante a mastigação 

normal ou parafuncional) e erosão (causada por ácidos provenientes de alimentos e 

bebidas ou pelo ácido gástrico) (WOOD et al., 2008) (GRIPPO; SIMRING e 

CHREINER, 2004; PAIVA et al., 2003; BARRON et al., 2003). 

As Resinas Compostas (RC) têm sido utilizadas como a principal opção para 

a realização de restaurações na região cervical, pelo fato de se tratar de um material 

adesivo que proporciona pouco ou nenhum desgaste da região, e por sua alta 

capacidade de reestabelecer e mimetizar a estrutura dental perdida (VIEIRA et al., 

2014; NAHSAN et al., 2012). É importante se atentar aos fatores etiológicos que 

levaram ao aparecimento dessas lesões, pois a identificação da causa e, se 

possível, a remoção desse fator, pode prolongar a longevidade dessas restaurações 

que tem como objetivo substituir o tecido dental que foi perdido (BARBOSA et al., 

2009).  

No entanto, outros fatores também podem diminuir a longevidade de uma 

restauração em RC, como por exemplo, o conhecimento e experiência do operador, 

escolha do material adequado, propriedades mecânicas e físicas do material, 

aplicação correta da técnica frente ao material a ser utilizado, avaliação dos critérios 

para troca ou substituição da restauração, colaboração do paciente quanto aos 

hábitos deletérios e principalmente sua higiene bucal (PEDRINI et al., 2009; 

(OPDAM et al., 2004). 
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Baseado nestes fatos, o objetivo desta pesquisa clínica foi avaliar quais são 

os motivos que levaram à substituição de restaurações classe V em resina composta 

e verificar em quais elementos dentais a necessidade de substituição foi mais 

recorrente. 
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2 METODOLOGIA 
 

Este estudo observacional transversal avaliou os motivos que levaram à 

substituição de restaurações de classe V em RC realizadas por estudantes de 

graduação do curso de Odontologia da UEL. A coleta de dados aconteceu durante 

23 meses e a avaliação foi realizada por alunos da pós-graduação. Para essa 

avaliação foram contatados pacientes que estavam em atendimento nas disciplinas 

de dentística operatória do 3º ano (6MOD070) e clínicas integradas do 4º ano 

(6MOD76) e 5º ano (6MOD080) com alunos da graduação e que já haviam sido 

submetidos a algum tratamento restaurador de classe V na faculdade anteriormente. 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual de Londrina e obteve aprovação para o seu desenvolvimento, sob o 

parecer número 1.607.965. 

Alguns critérios de inclusão e exclusão foram estabelecidos para a realização 

da pesquisa, sendo os de inclusão: o paciente possuir restauração em resina 

composta realizada na COU/UEL; ter mais de 18 anos; ter o prontuário com 

informações completas sobre as restaurações prévias realizadas na COU/UEL; a 

restauração ter pelo menos um ano. Os critérios de exclusão foram: pacientes com 

deficiência motora que impeça uma correta higienização bucal; restaurações que 

foram realizadas na COU/UEL, mas foram substituídas em outro local; ausência do 

elemento dental restaurado; presença de restauração indireta, tais como: inlay, onlay 

e coroa, no elemento restaurado. 

Foi feita uma calibração dos examinadores para que a avaliação fosse 

padronizada. Na calibração foram discutidos todos os itens dos critérios Ryge 

USPHS, que utiliza os escores ‘Alpha’ para satisfatório, ‘Bravo’ para insatisfatório, 

mas possível de reparo, e ‘Charlie’ para insatisfatório. Também foram aplicados 

testes de avaliação. Os resultados da calibração foram avaliados por meio do 

programa estatístico GraphPad Prisma 2.0 (GraphPad software, San Diego, CA, 

EUA), obtendo o coeficiente Kappa Ponderado intra-examinadores de 0,87 e inter-

examinadores de 0,77. Os pacientes que aceitaram participar da pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Esclarecido (TCLE) e obtiveram todas as 

explicações necessárias a respeito da pesquisa.  

Através de um questionário e exame clínico foi realizada a avaliação de cada 

uma das restaurações. No exame clínico foi utilizado o critério de Ryge e aplicaram-
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se os escores ‘Alpha, ‘Bravo e ‘Charlie’ para os seguintes aspectos: Contorno 

Anatômico , Cárie Secundária, Coloração , Textura de Superfície , Descoloração 

Marginal , Integridade Marginal  e Fratura . Esses aspectos permitem classificar as 

restaurações em ‘alpha’, ‘bravo’ ou ‘charlie’. De acordo com esses critérios, marca-

se ‘alpha’ para uma restauração considerada como satisfatória, ‘bravo’ para 

insatisfatória, mas passível de reparo (exceto no critério cárie secundária), e ‘charlie’ 

para insatisfatória, com indicação de substituição. Também foram avaliados dados 

como: presença de antagonista, presença de hábito parafuncional e hábitos de 

higiene bucal. As informações e dados levantados foram analisados no programa 

Microsoft Office Excel 2007 por meio da estatística descritiva, utilizando a função 

Cont.SE e seus resultados expressos em forma de tabelas. 
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3 RESULTADOS 
 

Foram avaliadas neste estudo 190 restaurações classe V realizadas em RC, 

em 77 pacientes de ambos os sexos, sendo 47 (61,0%) do sexo feminino e 30 

(39,0%) do sexo masculino, com média de idade de 58 (±12,5) anos. Dentre as 190 

restaurações avaliadas, 181 (95,3%) eram em elementos dentários que possuíam 

antagonista. Os resultados obtidos neste estudo foram avaliados dentro de cada 

critério e de acordo com o dente envolvido.  

A prevalência de restaurações classe V foi maior nos pré-molares inferiores, 

sendo 73 (38,4%) restaurações, seguidos dos pré-molares superiores com 30 

(15,8%) restaurações. Já as causas de falhas mais prevalentes foram a fratura 

parcial (Bravo), com 17 (8,9%) restaurações e fratura total (Charlie) com 55 (28,9%) 

(TABELA 1). 
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Tabela 1 – Prevalência de restaurações classe V de acordo com o critério Ryge e grupo dentário. 

Legenda:   IS(Incisivo Superior), II(Incisivo Inferior), CS(Canino Superior), CI(Canino Inferior), PMS(Pré-Molar Superior), PMI(Pré-Molar Inferior), MS(Molar Superior), 
MI(Molar Inferior), A (Alfa), B (Bravo), C (Charlie). 

 

 
CRITÉRIOS 

 GRUPO DENTÁRIO 

ESCORE 
IS 

N (%) 
II 

N (%) 
CS 

N (%) 
CI 

N (%) 
PMS 
N (%) 

PMI 
N (%) 

MS 
N (%) 

MI 
N (%) 

TOTAL 
N (%) 

Coloração 

A 15(88,2) 1(14,3) 9(52,9) 3(20,0) 15(50,0) 26(35,6) 4(20,0) 8(72,7) 81(42,6) 

B --- 3(42,9) 2(11,8) 8(53,3) 3(10,0) 17(23,3) 6(30,0) 1(9,1) 40(21,0) 

C 1(5,9) 1(14,3) 3(17,6) 1(6,7) 1(3,3) 6(8,2) 1(5,0) --- 14(7,4) 

Descoloração 
Marginal 

A 14(82,3) 4(57,1) 8(47,0) 6(40,0) 13(43,3) 28(38,3) 6(30,0) 8(72,7) 87(45,8) 

B 2(11,8) 1(14,3) 4(23,5) 5(33,3) 5(16,7) 16(21,9) 5(25,0) 1(9,1) 39(20,5) 

C --- --- 2(11,8) 1(6,7) 1(3,3) 5(6,8) --- --- 9(4,7) 

Cárie 
secundária 

A 16(94,1) 5(71,4) 12(70,6) 9(60,0) 17(56,7) 40(54,8) 10(50,0) 8(72,7) 117(61,6) 

B --- --- 2(11,8) 3(20,0) 2(6,7) 9(12,3) 1(5,0) 1(9,1) 18(9,5) 

 
Contorno 
Anatômico 

A 14(82,3) 4(57,1) 6(35,3) 6(40,0) 6(20,0) 16(21,9) 4(20,0) 4(36,4) 60(31,6) 

B 2(11,8) 1(14,3) 7(41,2) 5(33,3) 10(33,3) 26(35,6) 6(30,0) 4(36,4) 61(32,1) 

C --- --- 1(5,9) 1(6,7) 3(10,0) 7(9,6) 1(5,0) 1(9,1) 14(7,4) 

Integridade 
Marginal 

A 13(76,5) 4(57,1) 7(41,2) 4(26,7) 13(43,3) 22(30,1) 6(30,0) 5(45,4) 74(38,9) 

B 3(17,6) 1(14,3) 5(29,4) 5(33,3) 5(16,7) 22(30,1) 5(25,0) 4(36,4) 50(26,3) 

C --- --- 2(11,8) 3(20,0) 1(3,3) 5(6,8) --- --- 11(5,8) 

Textura de 
Superfície 

A 6(35,3) 3(42,9) 7(41,2) 2(13,3) 9(30,0) 11(15,1) 5(25,0) 3(27,3) 46(24,2) 

B 10(58,8) 2(28,6) 6(35,3) 9(60,0) 8(26,7) 28(38,3) 6(30,0) 6(54,5) 75(39,5) 

C --- --- 1(5,9) 1(6,7) 2(6,7) 10(13,7) --- --- 14(7,4) 

Fratura 

A 15(88,2) 4(57,1) 12(70,6) 10(66,7) 17(56,7) 43(58,9) 10(50,0) 7(63,6) 118(62,1) 

B 1(5,9) 1(14,3) 2(11,8) 2(13,3) 2(6,7) 6(8,2) 1(5,0) 2(18,9) 17(8,9) 

C 1(5,9) 2(28,6) 3(17,6) 3(20,0) 11(36,7) 24(32,9) 9(45,0) 2(18,2) 55(28,9) 

TOTAL  N (%) 17(8,9) 7(3,7) 17(8,9) 15(7,9) 30(15,8) 73(38,4) 20(10,5) 11(5,8) 190 (100) 
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De acordo com o total da amostra, foi observado que em 105 (55,3%) 

restaurações foi indicada a substituição, sendo esse valor mais da metade da 

amostra, enquanto apenas 18 (9,5%) restaurações se encontravam em estado 

satisfatório (TABELA 2). 

 

Tabela 2 – Prevalência de restaurações classe V de acordo com a avaliação 
clínica e sua indicação. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

As Tabelas 3 e 4 se referem às 105 (55,3%) restaurações indicadas à 

substituição. O tempo em meses representa o tempo entre a data da realização da 

restauração e a data de sua avaliação.  Sendo assim, de acordo com os achados, foi 

possível observar que grande parte das restaurações necessitaram ser substituídas  

já nos primeiros anos de vida. 

Dentre as restaurações indicadas à substituição, 64,8% foram devido à fratura 

e 14,3% devido à cárie secundária. Em relação à fratura, num intervalo de 2 anos os 

resultados mostraram que 54,5% das restaurações foram indicadas à substituição 

em um intervalo de 2 a 4 anos, 66,7% (TABELA 3).  

 

Tabela 3 – Longevidade das restaurações indicadas à substituição de acordo 
com o critério de Ryge. 

 

 

INDICAÇÃO RESTAURAÇÕES N (%) 

Acabamento 43 (22,6) 

Reparo 24 (12,6) 

Substituição 105 (55,3) 
Satisfatórias 18 (9,5) 

TOTAL 190 (100) 

 
 

CRITÉRIOS 

TEMPO EM MESES 

0-24 
N (%) 

25-48 
N (%) 

49-72 
N (%) 

73-96 
N (%) 

97-120 
N (%) 

TOTAL 
N (%) 

Coloração -- -- 1(2,6) -- 1(8,3) 2(1,9) 

Descoloração Marginal -- -- 1(2,6) -- -- 1(0,9) 

Cárie secundária 1(4,5) 7(23,3) 7(18,4) -- -- 15(14,3) 

Contorno Anatômico -- -- 1(2,6) -- 1(8,3) 2(1,9) 

Integridade Marginal 6(27,3) 1(3,3) 3(7,9) -- -- 10(9,5) 

Textura de Superfície 2(9,1) -- 1(2,6) -- -- 3(2,9) 

Fratura 13(59,1) 22(73,3) 24(63,2) 3(100) 10(83,3) 72(68,6) 

TOTAL N (%) 22(20,9) 30(28,6) 38(36,2) 3(2,9) 12(11,4) 105 (100) 
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Em relação ao grupo de dentes mais acometido por falhas, os pré-molares 

inferiores foram os que apresentaram maior prevalência, com 43,8%, seguido dos 

pré-molares superiores com 14,3% (TABELA 4). 

 

 
Tabela 4 – Longevidade das restaurações indicadas à substituição de acordo 
com o grupo dentário. 

 

 
Legenda: IS(Incisivo Superior), II(Incisivo Inferior), CS(Canino Superior), CI(Canino Inferior), PMS(Pré-Molar 
Superior), PMI(Pré-Molar Inferior), MS(Molar Superior), MI(Molar Inferior). 

 
 
 
 

 
TEMPO EM 

MESES 

GRUPO DENTÁRIO 

IS 
N (%) 

II 
N (%) 

CS 
N (%) 

CI 
N (%) 

PMS 
N (%) 

PMI 
N (%) 

MS 
N (%) 

MI 
N (%) 

TOTAL 
N (%) 

0-24 1(33,3) 
 

--- 
1(11,1) 5(50,0) 3(20,0) 10(21,7) 2(15,4) --- 22(20,9) 

25-48 --- 
 

3(75,0) 
2(22,2) 3(30,0) 3(20,0) 12(26,1) 4(30,8) 3(60,0) 30(28,6) 

49-72 1(33,3) 
 

1(25,0) 
5(55,5) 2(20,0) 5(33,3) 18(39,1) 4(30,8) 2(40,0) 38(36,2) 

73-96 --- 
 

--- 
--- --- 1(6,7) 2(4,3) --- --- 3(2,9) 

97-120 1(33,3) 
 

--- 
1(11,1) --- 3(20,0) 4(8,7) 3(23,1) --- 12(11,4) 

TOTAL N (%) 3(2,9) 4(3,8) 9(8,6) 10(9,5) 15(14,3) 46(43,8) 13(12,4) 5(4,8) 105 (100) 
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4 DISCUSSÃO 
 

Considerando que o número de procedimentos restauradores em RC vem 

aumentando, juntamente com o número de restaurações Classe V (VIEIRA et al., 

2013), é de grande relevância a realização de estudos que envolvam avaliação 

clínica dessas restaurações. No presente estudo foi observado um alto índice de 

necessidade de substituição dessas restaurações, em vista disso foi necessária uma 

investigação dos motivos que levaram ao insucesso dos procedimentos.  

Este é um estudo retrospectivo que avaliou clinicamente 190 restaurações 

classe V em RC, com um intervalo de tempo de até 120 meses, realizadas por 

graduandos do curso de Odontologia da UEL utilizando os critérios de Ryge. A 

escolha pela utilização desses critérios se deu por sua pelo fato de sua ampla 

utiização em trabalhos já publicados, considerando também que sua utilização já 

está validada no mundo científico (VIEIRA et al., 2013; KIM et al., 2013; ZANATTA et 

al., 2017).  

Por meio desta pesquisa clínica foi obtido como resultado que mais da 

metade da amostra avaliada necessitou ser substituída (55,3%). Vieira et al. (2013), 

utilizando um desenho de estudo semelhante, tiveram resultado diverso. Avaliaram 

47 restaurações Classe V em RC utilizando o critério USPHS e verificaram um 

desempenho clínico satisfatório ao longo do tempo, apresentando baixa taxa de 

falha no período avaliado (26%).  

Em revisão de literatura, Velo et al. (2016) também mostraram que o 

desempenho clínico de diferentes resinas compostas utilizadas como material 

restaurador permanente é satisfatório e pode ser indicado com segurança, 

baseando-se nos ensaios clínicos registrados no período entre 1 e 5 anos. 

Entretanto, também há de se considerar que nesta revisão de literatura não foi 

avaliado especificamente restaurações de classe V, mas sim todas as classes de 

Black, segundo estes autores, para obtenção destes resultados faz-se necessário o 

conhecimento dos materiais adesivos e suas respectivas técnicas de utilização, pois 

caso contrário os insucessos podem aparecer rapidamente.  

O maior número de restaurações classe V encontrado foi no grupo dos pré-

molares inferiores (38,4%). Diversos estudos têm relatado essa prevalência: Van de 

Sande et al. (2016) observaram em sua pesquisa que a maior frequência de LC foi 

em pré-molares (62,16%); Ahmed Sadaf e Rahman (2009) também mostraram que 
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os pré-molares, em particular, eram mais propensos ao aparecimento de LC; Paiva 

et al. (2003) avaliaram a prevalência de lesões de abfração e encontraram maior 

prevalência em pré-molares.  

Em relação à maior prevalência dessas lesões serem em dentes inferiores, o 

estudo de Oginni e Adeleke (2008) justificou que isso se deve à orientação lingual 

dos dentes inferiores, que os torna mais suscetíveis à concentração de tensões de 

tração na região cervical. Relataram também que os dentes pré-molares possuem 

menor resistência ao estresse de tração por sua região cervical ser anatomicamente 

menor. 

Diante de um caso onde existe a presença de LC, é necessário que se faça 

uma investigação dos fatores que levaram ao aparecimento da lesão. De acordo 

com alguns autores, a ocorrência de LCNC não está associada somente a um único 

fator etiológico (WOOD et al., 2008; OLIVEIRA; DAMASCENA e SOUZA, 2010; 

PEREZ et al., 2012).  

A grande taxa de falha devido à fratura, encontrada nesta pesquisa, levou à 

busca por estudos que ajudassem a entender essa ocorrência. Van de Sande et al. 

(2016) e Demarco et al. (2017) concordam que vários são os fatores de risco que 

influenciam a longevidade das restaurações dentárias, como o operador, o paciente 

e o dente. De acordo com esses autores, esses fatores devem fazer parte dos 

estudos clínicos que investigam a sobrevida da restauração, pois influenciam a 

ocorrência de falha, independentemente do tipo de material.  

Van de Sande et al. (2016) ainda dizem ser necessário melhorar os métodos 

de avaliação de pacientes sob alto risco de estresse oclusal, sendo necessária uma 

padronização para possibilitar a avaliação dos fatores de risco específicos 

relacionados a cada paciente (DEMARCO et al., 2017). Essa linha de raciocínio já 

era proposta por Pecie et al. em 2011, que sugeriam que as pesquisas clínicas 

deveriam incluir na triagem dos pacientes a avaliação de fatores que podem 

influenciar o resultado da restauração, como por exemplo: dentina esclerótica, 

contatos oclusais, propriedades da saliva, dieta erosiva, hábitos de higiene e 

parafuncionais, uma descrição completa da lesão e do procedimento restaurador. 

Perez et al. (2012) concluíram em seu estudo que o tratamento das LC 

envolve necessariamente a identificação do problema, o diagnóstico, a remoção do 

fator etiológico e tratamento. Sendo assim, devido ao caráter multifatorial que essas 

lesões apresentam, não se trata de um procedimento simples. Um correto 
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diagnóstico e um plano de tratamento requerem um histórico completo do paciente, 

observações e avaliações cuidadosas, sendo que diferentes abordagens devem ser 

específicas para cada situação. Wood et al. (2008) mostraram que os hábitos de 

higiene bucal também afetam a prevalência e a distribuição das LC. 

Interferências oclusais têm sido relatadas em estudos a respeito de LCNC 

como uma das causas que levam ao aparecimento dessas lesões e também aos 

possíveis insucessos dos tratamentos restauradores na região cervical em casos de 

fratura, mostrando a importância da análise oclusal nos pacientes. Grippo; Simring e 

Schreiner  (2004) afirmam que a região cervical sofre deflexão em decorrência dos 

esforços mastigatórios. Russo et al. (2001) concluíram que  deve-se levar em 

consideração que possíveis interferências oclusais são capazes de provocar a 

expulsão do material restaurador com o passar do tempo, essa conclusão foi de 

encontro com o pensamento de Pereira et al. (2007), que acreditam que a 

concentração de tensões térmicas ou mecânicas envolvendo o elemento restaurado, 

prejudica a vida útil da restauração. Já Demarco et al. (2017) relatam que fraturas de 

curto prazo, geralmente de pequena extensão, podem ser um indicativo de 

problemas técnicos da restauração ou manuseio incorreto do material e que, por 

outro lado, falhas a longo prazo estão relacionadas à fadiga do material restaurador, 

envolvendo tanto a estrutura dentária quanto a restauração. 

Nesta pesquisa, a presença de contatos prematuros nos dentes que 

apresentaram fratura não foi avaliada, no entanto 68,6% das restaurações foram 

indicadas à substituição devido à fratura. Diversos estudos mostraram que esses 

contatos podem ter influência no insucesso das restaurações cervicais. Van de 

Sande et al. (2016) relataram uma alta frequência de pacientes com contatos 

prematuros, sendo que dos pacientes com lesão, 70,45% apresentaram pelo menos 

um contato prematuro na máxima intercuspidação habitual ou nos movimentos de 

lateralidade e de protrusão. Esse resultado indica que existe uma frequência alta de 

carga oclusal exagerada entre os pacientes com LCNC. Gonçalves e Deusdará 

(2011) também concluíram que o principal fator etiológico das LCNC é o trauma 

oclusal. Segundo Ichim et al. (2007), o amolecimento dos materiais ao longo da 

interface na região cervical, em conjunto com o início da fratura da restauração pode 

ser uma ação combinada entre carga mecânica e erosão química que prevalecem 

na cavidade oral. 
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De acordo com Paiva et al. (2003), é indispensável a eliminação de 

traumatismo oclusal antes de um procedimento restaurador de lesões do tipo 

abfração, visto que se não for eliminado pode diminuir a longevidade da restauração. 

Machado et al. (2017) afirmam que o tratamento das LC deve incluir análise oclusal, 

ajuste e instruções aos pacientes sobre hábitos bucais, para que se obtenha 

sucesso no tratamento. Em seu estudo, viram que diferentes cargas oclusais podem 

levar a alterações nos padrões de distribuição de estresse na região cervical, 

resultando na fratura de estruturas como o esmalte e também fadiga dos materiais 

restauradores.  

Porém, de acordo com Wood et al. (2008), somente o processo restaurador 

não trata os fatores etiológicos e o ajuste oclusal por si só não é eficaz para impedir 

a progressão das lesões cervicais ou para melhorar a retenção da restauração.  

Demarco et al. (2017) consideraram também todos os desafios físico-

químicos que o complexo restaurador deve suportar na cavidade bucal, e relataram 

que nenhuma restauração deve durar para sempre e que as fraturas devem ser 

tratadas clinicamente como uma falha comum dos tratamentos restauradores. Então 

concluíram seu trabalho dizendo que a odontologia deve colocar mais esforço no 

treinamento de dentistas para lidar com restaurações imperfeitas e que os ensaios 

clínicos devem ter grupos de controle racional e incluir fatores de risco nos dados.  

Em relação à estrutura dentária presente na maioria das LC, e considerando 

que a resistência de união das Resinas Compostas ao esmalte é geralmente maior 

que à dentina, Perez (2010) e Szesz et al. (2017) afirmaram que a falta de retenção 

das cavidades, em conjunto com a margem cervical localizada em dentina e 

cemento, contendo pouca quantidade de esmalte, pode dificultar o procedimento 

restaurador. O alto grau de esclerose dentinária, apresentado pelas LCs, segundo 

Tay e Pashley (2004), também dificulta a adesão entre o material restaurador e o 

substrato dental. 

No que se refere à escolha do material restaurador para LC, Barbosa et al. 

(2005) ressaltaram sua importância e afirmaram que para a escolha o profissional 

deve se fundamentar nas propriedades biológicas, considerando que esses produtos 

não são biocompatíveis ou inertes em sua totalidade. Concluíram que em casos de 

pacientes com alta susceptibilidade à cárie, o material escolhido deve proteger a 

estrutura remanescente e liberar flúor.  
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Estudos mostraram que o sucesso da restauração pode depender do material 

restaurador escolhido. Pecie et al. (2011), por exemplo, afirmam que o desempenho 

do procedimento restaurador é altamente dependente do produto. Em seu estudo 

observaram que os cimentos de Ionômeros de Vidro eram considerados o 

tratamento de escolha na maioria dos tipos de LCs, embora ainda necessitem de 

melhorias para fornecer propriedades desejáveis de um material estético. Em outro 

estudo, Francisconi et al. (2009) relatam que restaurações cervicais com cimentos 

de Ionômeros de Vidro mostraram-se extremamente satisfatórias. Justificaram que 

se deve ao fato de que os cimentos de Ionômeros de Vidro possuem uma baixa 

contração de polimerização e são compatíveis com a estrutura do dente, pois 

possuem uma ótima adesão à dentina e sua compatibilidade biológica está bem 

comprovada. Em contrapartida, em um delineamento experimental realizado por 

Botta; Ana e Matos (2006), foi concluído que cavidades de classe V de até 2 mm de 

profundidade podem ser restauradas com Resina Composta condensável utilizando 

a técnica do incremento único.  

Além disso, considerando a habilidade do operador, estudos têm observado a 

longevidade de restaurações realizadas por estudantes de Odontologia (KIM; 

NAMGUNG e CHO, 2013; MOURA et al., 2011). Como foi visto no presente estudo, 

o número de restaurações realizadas por estudantes que necessitaram ser 

substituídas foi alto (55,3%), sendo 20,9% já nos primeiros anos de vida. Resultados 

semelhantes foram encontrados no estudo realizado por Kim; Namgung e Cho 

(2013) em relação às restaurações realizadas por estudantes. Seus resultados 

mostraram que após considerar o desempenho clínico de restaurações em RC, foi 

constatada uma diferença na longevidade, e o risco relativo significativamente maior 

do grupo de estudantes do que no grupo de professores. Em contrapartida, uma 

pesquisa realizada por Moura et al. (2011), em uma Faculdade de Odontologia com 

abordagem de promoção da saúde, a maioria das restaurações feitas por estudantes 

de odontologia foi considerada satisfatória após três anos de avaliação. A falha foi 

mais prevalente em restaurações maiores e foi causada principalmente por baixa 

adesão. 
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5 CONCLUSÃO 
 

A utilização da resina composta pode ser um meio eficaz e não tão invasivo 

para a confecção de restaurações classe V, portanto é de grande relevância estudos 

que envolvam a avaliação clínica dessas restaurações. 
 

Com base nesta pesquisa podemos concluir que: 

 as restaurações adesivas realizadas por estudantes de graduação possuíram 

alto índice de falha, o que pode se dar devido à pouca experiência dos alunos 

e seu baixo conhecimento a respeito de lesões cervicais; 

 a prevalência de falhas foi maior em dentes pré-molares, sendo 43,8% em 

pré-molares inferiores e 14,3% em pré-molares superiores; 

 o principal motivo que levou à substituição das restaurações classe V 

avaliadas foi a fratura (68,6%). 

Embora existam vários estudos a respeito deste tema, ainda há a necessidade 

de estudos longitudinais que consigam avaliar todos os aspectos relacionados com 

as falhas de restaurações de classe V. Sua realização poderá contribuir para 

estabelecer a melhor forma de tratamento a fim de  que as restaurações de classe V 

apresentem maior longevidade. 
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Apêndice A – Questionário aplicado na pesquisa. 
 
 
 

 


