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RESUMO 

 

Os filmes de polipirrol  foram eletropolimerizados em superfície de FTO. Em duas 

soluções: (i) pirrol 0,025 M e KCl 0,1 M; (ii) pirrol 0,025 M e botriosferana 0,5 mg ml-1 

aplicando um potencial de + 0,7 V, o filme polimérico  foi depositado até alcançar  uma 

espessura relativa de 20 µC cm-2. As medidas espectrofotométricas foram feitas com o 

Genesys 2, para UV-vis, e Bomen, para FTIR, ambos da Shimadzu. Os experimentos  

eletroquímicos foram feitos em um potenciostato (MQPG01 Microquimica). O elétrodo de 

referência utilizado foi Ag/AgCl (1,0 M) e como contraelétrodo uma chapa de Pt. A 

comparação dos voltamogramas cíclicos, em solução de KCl 1,0 M, para filmes de 

polipirrol eletropolimerizados em uma solução com KCl (PPi/Cl) e outra em uma solução 

que contém o botriosferana (PPi/EPS) observa-se uma mudança significante no perfil, 

indicando que o polissacarídeo (EPS) tem uma influência significante no comportamento 

eletroquímico do filme de polipirrol. Os resultados do FTIR, para ambos filmes de 

polipirrol, são muito semelhantes. Nos espectros uma banda é observada mais 

pronunciada em 1619 cm-1, característica da vibração angular N-H, em 1373 cm-1 

presença de uma banda característica do estiramento C-N de amina, e a banda entre 

3200 a 3500 cm-1 é característico de OH. Para o filme de PPi/EPS duas bandas, uma em 

1384 cm-1 e outra em 1163 cm-1, característica do grupamento C-O de fenol, foi atribuída 

a incorporação do polissacarídeo à matriz polimérica. Além disso para o processo de oxi-

redução nos filmes do polímero foi observado um efeito eletrocrômico , pela promoção de 

uma mudança na coloração do filme de azul escuro (oxidado) para amarelo (reduzido). 

Esta mudança de cor foi acompanhada pela variação de transmitância. Os resultados 

apresentaram mudança de aproximadamente 30% em valor de transmitância. Além disso, 

uma análise da transmitância em função do tempo, mostrou que nem todas as 

densidades de corrente envolvidas no processo redox, foram utilizadas para a mudança 

de cor no filme polímero. 
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